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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, w ramach zadania:

+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zwane dalej SST, stanowig czes¢ dokumentacii
przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi. Normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Dtugo$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkq —
odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7.  Estakada — obiekt zabudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zabudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.20. Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.4.21. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.22. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

1.4.23. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.



1.4.24. Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie
z jednej lub dwdch warstw.

1.4.25. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

1.4.26. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.27. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.28. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigZliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.33. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtaéciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.37. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat
dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

1.4.40. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.44. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.45. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢é
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.46. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.47. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu
pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng,
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej, dokumentacje projektowa,



Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej Wykonawca pobierze z wasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;
i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych przekazanych mu oraz
pozyskanych we wiasnym zakresie) punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

1.5.2.1. Dokumentacja Zamawiajacego

—  Dokumentacja Projektowa,
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
—  Przedmiary Robét.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca rob6t wkasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. -
w wersji elektronicznej na CD.

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
—  protokoty wymaganych badar i sprawdzer,

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian na mape
zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjq
elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru),

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét zanikajacych,

—  opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do $rodowiska substancji niebezpiecznych.

— ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

—  projekty recept laboratoryjnych betonéw asfaltowych, cementowych i stabilizaciji,

—  pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegélnych SST.

— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych SST.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sg zawarte w Cenie Kontraktowe;j i nie
beda podlegaty odrebnej zaptacie.
1.5.3.  Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow.

1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur, laboratorium,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalaci, biur, laboratorium, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate
dokumentaciji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjq i ujg¢ wszystkie wynikajace z niej
wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdinych pozycji kosztorysowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacii projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Brak wyszczegélnienia w pkt 9
odpowiedniej SST wymagan wyszczegolnionych w innych czeSciach dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen
finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w warunkach
umowy. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty/elementy budowli rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.



1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byC na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

Kierownik budowy/rob6t jako przedstawiciel Wykonawcy bierze peing odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystapity
na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedbah utrzymaniowych
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaC w sposdb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich cze$ciach
zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas robét.

Wykonawca na wtasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatéw) przed opuszczeniem placu budowy bedq
kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych, np.
gruntem. Koszt kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w ceng kontraktowa,

1.5.6.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac, stosowaé i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacsj,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu i wibracji bedacych skutkiem pracy sprzetu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b.  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. moZliwoscig powstania pozaru.
1.5.7.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, poniesie
Wykonawca.

1.5.9.  Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z niewtadciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wkasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasno$ci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca powiadomi gestoréw urzadzen obcych o fakcie rozpoczecia robét zwigzanych z ich przebudowg
oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru wtascicielskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dia mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Zamawiajacy bedzie oczekiwat przed odbiorem koricowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczen pochodzacych od osob
i instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technologig prowadzonych robot
i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usunigecia na wtasny koszt uszkodzonych elementow.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren poza pas drogowy w celu wykonania infrastruktury technicznej, odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomosci na ktérym bedg prowadzone
prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptacic
wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

Przyjmuije sie, ze w cenie kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla 0séb i instytucji, ktdrych zaptata wynika z prowadzenia
robot.
1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy [
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakofczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajacymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.) . Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdno$ci wszystkich ciagow
ruchu drogowego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem robét okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odtworzenie robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robét, obcigzy Wykonawce.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg,
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce [
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty,
0 ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunku kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w DM.00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania wyrobow lub wydobywania materiatéw jak rowniez niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty
badz deklaracje zgodno$ci odpowiednio do zapisow pkt 2.3 oraz probki tych materiatéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spefniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Nadmiar humusu zdjetego w pasie drogowym Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowe;
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i
spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i p6zniejszq rekultywacja.
Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do
stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen.
2. Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem gdy:
a.  wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
w zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z ta norma,
c. w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a
producent dofaczyt deklaracje zgodno$ci z tg aprobata,
d. posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zatgczyt
odpowiednig informacje o wyrobie,
e.  wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

f.  jestto wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjaine o$wiadczenie o zgodnoSci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany
bez utraty waznosci dokumentdw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate
techniczng dla takiego wyrobu.

24 Materiaty pochodzace z rozbidrek
Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

1. Materialy bedace wiasnoscig Wykonawcy, a spetniajace wymagania odpowiednich SST i nadajace sie do ponownego
wbudowania lub do wbudowania po odpowiednim przetworzeniu, Wykonawca moze zgtosi¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do ponownego wbudowania. Po otrzymaniu zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca zgromadzi te materialy na sktadowisku
przy obiektowym, zinwentaryzuje i zabezpieczy przed kradzieza,

2. Materialy sklasyfikowane jako nie nadajace sie do ponownego wbudowania i stanowigce gruz, pozostajg wtasnoscig
Wykonawcy oraz podlegajg wtasciwemu zagospodarowaniu, przez unieszkodliwienie lub sktadowanie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ({. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone na podstawie
dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do unieszkodliwienia lub sktadowania.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub unieszkodliwieniem w/w materiatow Wykonawca uwzgledni
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
2.5, Materiaty/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dia ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw/wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.8. Inspekcja wytworni materiatow/wyrobow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcj,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badari w tych miejscach.

2.9. Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, minerainych, betonowych, mineralno-asfaltowych,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;,
SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet i maszyny wykorzystywane do robét winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne, wykluczajace emisje do wod
i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich
niezbednych drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i prywatnych), Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istnigjacych odcinkéw drog i przedstawienie wynikow
Inzynierowi/Kierownikowi projektu przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢
wspolnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatow
przewidzianych do budowy drogi, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drdg istniejacych, po ktdrych planuje transport
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.



Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatéw ustala i kalkuluje w kosztach wasnych Wykonawca.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjq projektowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku
ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem
oraz wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaC je w cenie
kontraktowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia Jakosci, harmonogramy
lub inne projekty wymagane w SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wiascicielskiego zwigzanego z przebudowg urzadzer obcych
oraz nadzoru innych zarzadcow.

Zabezpieczenia skarp wykopow jamistych nalezy do Wykonawcy i majg by¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania wykopu. Sposob
zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych
w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku konieczno$ci wejscia na tereny dziatek, nie bedacych
we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym (zabezpieczenie) i nie przesuniecie punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w
poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia punktu panstwowej osnowy
geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z zawartych z nimi uzgodnien, nie pdzniej jednak niz na
21 dni przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w cenie
kontraktowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$c.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaC od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badar kontrolnych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan kontrolnych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projeku kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projeku na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania
sprawdzajace wykonywane w Laboratorium Drogowym wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan sprawdzajacych jak i wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Obowigzujacg norma europejska (PN-EN) lub Polskg Normag

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt1.

i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/iw dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.



Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
—  uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—  uwagii polecenia Inzyniera,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robét,
—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika robét obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.7.1 — 6.7.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(2]

d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
o najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt nalezy przeprowadzac z czestotliwo$cig wymagang do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika projektu.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych rob6t nie wykazanych w dokumentaciji projektowej z wyjatkiem robét zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru na piSmie. Zwigkszona ilo$¢ robdt w stosunku do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenh o dodatkowg zaptate.

7.2, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi po rekojmi.

8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w przypadku wystapienia wad i usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robét w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wptyw na jakos¢ wykonanych
rob6t oraz pozniejszg negatywng prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakoSci robot na whasny koszt.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika robot
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacije projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Noak~kwd

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robét’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong, dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym,



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W kosztach po$rednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in. ponizsze koszty okoto inwestycyjne:
—  koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

—  koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapér,
ogrodzenia itp.,

—  koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu na czas budowy, przewigzek, objazdéw, przejazddw i oznakowania
czasowej organizacji ruchu,

—  koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

—  koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach,

—  koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie robot objetych tg pozycijg kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow oméwionych w umowie.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

o
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdw wysokosciowych oraz sporzadzeniem inwentaryzacii
powykonawczej wybudowanej drogi, w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwane dalej SST, stanowig czes¢ dokumentacii
przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkim czynno$ciami majgcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i
kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wchodza;

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych (reperéw roboczych
dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

—  wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

—  przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robo6t ziemnych,

—  pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji.
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.  Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych — zatozenie poziomej i wysokosSciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej
niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentaciji projektowe;.

1.4.2.  Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.3. Reper- zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysoko$¢ jest wyznaczona.
1.4.4.  Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej kanalizacji i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2
2.2, Materiaty do wykonania robét
Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:
—  palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,
—  gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikdw.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktdw powinny mie¢ dtugo$¢ dostosowang do aktualnie panujgcych warunkéw
atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okre$lony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktow z
powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.



Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzyé
stupkdw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywaé palikow drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktdw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2

3.2, Sprzet pomiarowy

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego
do przyjetej metody robdt, jak:

teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  dalmierze,
—  tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru

Wszystkie uzywane do robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane przepisami szczegdlnymi
Swiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie robét z zatozong w niniejszej SST doktadnoscia.

4, TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w pkt10 niniejszej SST.

Tyczenie punktow gtownych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne konieczne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego oraz o pozyskane we wkasnym zakresie dane geodezyjne bedace w innych zasobach geodezyjnych,
w tym geodezji pafistwowe;j
W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na wiasny koszt wehodzi:
a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych:
—  punktéw osi trasy,
—  punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
—  reperéw roboczych,
b) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego,
C) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysoko$ciowo-sytuacyjnymi, w tym poczatkéw i koncow krzywych
przejSciowych i fukdéw kotowych,
d) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktéw geodezyjnych, w tym punktdéw panstwowej osnowy
geodezyjnej,
e) pomiar XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

f)  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych punktow
osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego,

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,



h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych SST.

i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz akftualizacja i odiworzenie osnowy panstwowej, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej SST.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wspétrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wiasciwy miejscowo o$rodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.
5.3. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja;
1)  roboty przygotowawcze,
2) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.4. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca robdt geodezyjnych powinien:
—  zapoznaC si¢ z zakresem opracowania,
—  przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
—  zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa,
—  zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
—  zapoznac sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
—  przeprowadzi¢ wywiad szczegGtowy w terenie.

5.5. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w pkt 10.
Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa (pafistwowa i

robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspditrzednych osnowy metodami poligonizaciji z zaznaczaniem odchytek. Jedyng akceptowang,
metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtownych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robodt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona rowniez aktualizacji rzednych osnowy panstwowej we wtasciwym osrodku zasobu
geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w pkt 5.2. a) =+ i) konieczne dla prawidtowe;j realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowaC osnowe pomiarowg w sposob trwaly, a takze
dowigzanie do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysoko$ciowych powinno byé takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie rob6t byt
namierzalny co najmniej z dwdch punktdw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscia,
Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy
poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktdw o ktérych mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego
rzedne;j.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizsze;

niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspdtrzednych punktow
osnowy panstwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje ta wykonuje sie wytacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robot, w okresie gwarancji i rekojmi.
Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania robo6t — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub
pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Ze takie
naruszenie nastapito,

b)  w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c)  w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji osnowy, niz w
okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego,
przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt 5.4

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5em.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami (palikami) po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Roboét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢é wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczng z
poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5cm.

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficzne;.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkt 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacije te nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.7. Pomiar powykonawczy wybudowanej kanalizacji
5.7.1.  Zebranie materiatéw i informaciji
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania
pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkéw dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej informaciji o rodzaju,
potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastrainej.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustalic:
- klasy i doktadnoéci istniejacych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
- rodzaje uktadéw wspétrzednych i poziomdw odniesienia,

- zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w o$rodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.7.2.  Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykona¢: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktdw istniejacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem
stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjq opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg
GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowg obejmujaca; granice ustalone wedtug stanu prawnego,
kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, Swiattem i skrajnig, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na trwate i nietrwate, rowy,
studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.



Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape
katastralng nalezy wykonac przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, tg samg
technikg z jaka zostata wykonana mapa (numeryczna).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji, z podziatem na: akta postepowania
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i forme dokumentacji dla o$rodka dokumentacji nalezy
uzgodnic¢ z orodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.7.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego
Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastepujace materiaty:
- sprawozdanie techniczne,
- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktora wymieniono w punkcie 5.7.2,
- kopie wykazdw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspoirzednych punktow granicznych w postaci dysku i
wydruku na papierze,
- kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,
- kopie opiséw topograficznych,
- kopie szkicow polowych,
- nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map,
- inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowacé:
— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktdra powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ $ledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy roboét,
— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inspektora Nadzoru),
— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i
protokotéw wg ogdlnych zasad okre$lonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem
wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu wykonanie i odbior robét.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: kilometr (km) i hektar (ha).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2, Sposob odbioru robot

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i
protokotow. Czynnos$ci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami
GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg projektowa i SST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu,
zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.



9.2

Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena wykonania robot obejmuje:

9.3.

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

zakup i dostarczenie materiatow,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej kanalizacji wedtug wymagan dokumentacii
technicznej,

koszty o$rodkdw geodezyjnych.

zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperdw w celu ich odtworzenia,

przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw parnstwowej osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspotrzednych, facznie z ich zgtoszeniem do Panistwowego Zasobu Geodezyjnego,

uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegOtowych ustalen innych SST,

wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych oraz protokétow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”,
pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych,

wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

inwentaryzacja powykonawcza,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacija Projektowa,
koszt wszelkich odszkodowar dla 0séb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty wejscia w
teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

10.

10.1.

10.2.

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne

[01] DM.00.00.00 Wymagania ogdlne

Inne dokumenty

[02] Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”,

[03] Instrukcja techniczna O-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
[04] Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma,

[05] Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

[06] Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

[07] Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

[08] Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne,

[09] Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne.



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ulic, w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWIORB, stanowig czes¢ dokumentaciji przetargowe;
i kontraktowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 i obejmuja rozbiérke ponizszych elementow
drég i ulic wraz z zatadunkiem gruzu i jego odwozem na miejsce skfadowania w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg, Projektowa,

—  nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej;
—  nawierzchnia z kostki betonowe;;

—  podbudowa;

—  krawezniki.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Dla robét zwigzanych z rozbidrkami nalezy uzyé m.in. nastepujacego sprzetu:

—  sprzet pomiarowy,

—  koparki,

—  ladowarki,

—  rdwniarki,

—  spycharki,

—  zageszczarki,

—  pita spalinowa,

—  miot pneumatyczny ze sprezarka spalinowa lub miot spalinowy,

—  szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- d2wig,

—  sprzet reczny,

—  palnik.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.4.

4.2 Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

1. Materiaty bedace wtasnoscig Wykonawcy, a spetniajace wymagania odpowiednich SSTi nadajace si¢ do ponownego wbudowania
lub do wbudowania po odpowiednim przetworzeniu, Wykonawca moze zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru do ponownego wbudowania.
Po otrzymaniu zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca zgromadzi te materiaty na sktadowisku przyobiektowym, zinwentaryzuje.i
zabezpieczy przed kradzieza,

2. Materialy sklasyfikowane jako nie nadajace sie do ponownego whudowania i stanowigce gruz, pozostajq wtasnoscig Wykonawcy
oraz podlegajg wtasciwemu zagospodarowaniu, przez unieszkodliwienie lub sktadowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie materiatow do unieszkodliwienia lub sktadowania.

Srodki transportu:

—  samochody samowytadowcze,

—  samochody skrzyniowe,

—  samochody dostawcze,

— inne $rodki transportu zatwierdzone przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w p.1.3 zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiorki do ponownego wbudowania, po spetnieniu odpowiednich wymagan,
podejmuje Inspektor Nadzoru. Wszystkie elementy moZliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ rozbierane bez powodowania
uszkodzen.

Materialy uzyskane z rozbidrek Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania, zaleznie od wiasno$ci oraz
mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, stupéw, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinoSci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia ls>0,97.

Zatadunek gruzu na sSrodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma
obowigzek biezacego utrzymania czysto$ci drdg transportowych.

W przypadku rozbiérki nawierzchni bitumicznych, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie rozbiorki metodg frezowania, jesli
pozwalajg na to warunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbidrkowych oraz wywozu gruzu z miejsca
budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetniaC wymagania okre$lone w p.5.2
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét dokonuije sie na budowie.
Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ulic jest odpowiednio dla:



—  rozebrania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych — metr kwadratowy (m2),

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogdlnych zasadach odbioru jak dla Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegaja niezbednym poprawkom, na koszt i staraniem Wykonawcy.
Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu zrealizowanie Robot okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. W szczegélno$ci zakres Rob6t powinien obejmowaé wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, facznie z Robotami, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty
ujete w przedmiarze Robét.

W szczegoinosci cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:

9.2.1. Dlawszystkich rozbidrek

—  wyznaczenie Robot w terenie,

—  zakup i transport niezbednych materiatow i sprzetu,

—  zatadunek i odwéz na whasciwe wysypisko lub sktadowisko,

—  koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywacii,

—  koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,
—  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

—  koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materiatdw przewidzianych do ponownego wykorzystania na teren sktadowiska
przyobiektowego,

— w przypadku ponownego wykorzystania materiatbw wymagajacych wczesniejszego przetworzenia, przetworzenie materiatow
rozbidrkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki, przekruszenie, odsianie, sortowanie, wymieszanie,
pociecie itp.),

—  wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

—  oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog publicznych wykorzystywanych do transportu materiatéw rozbiérkowych,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
9.2.2. Dodatkowo dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy betonowej:

—  ciecie krawedzi pitg spalinowg

—  rozKucie i zerwanie nawierzchni,

—  frezowanie nawierzchni bitumicznej — za zgoda Inspektora Nadzoru, gdy pozwalajg na to warunki,

— ewentualne wyréwnanie cietej krawedzi przez powtdrne ciecie, w wypadku jej uszkodzenia,

—  zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow.

9.2.3. Dodatkowo dla rozbiorki nawierzchni z kruszywa i podbudowy z kruszywa:

—  oczyszczenie warstwy podbudowy z resztek po rozbidrce warstwy nawierzchni,

—  zerwanie warstwy,

—  zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

—  sktadowanie kruszywa w pryzmach wg rodzajow.

9.2.4. Dodatkowo dla nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, kraweznikdw i obrzezy betonowych:

—  zerwanie elementow prefabrykowanych nawierzchni wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— odkopanie kostek, ptyt, kraweznikow, Sciekow wraz z wyjeciem, odkuciem zaprawy i oczyszczeniem,



—  zerwanie podsypek i faw fundamentowych,
—  utozenie prefabrykatow w stosy, a gruzu i materiatow mineralnych w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,



D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow, w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWIORB, stanowig czes¢ dokumentaciji przetargowe;
i kontraktowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem wykopéw w
gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko lub na odktad, wzdtuz catego projektowanego zadania, jako wykopéw pod
projektowane kanaty i elementy kanatu, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktry bedzie stanowit podtoZze warstwy ulepszonego podtoza z gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi , ktére stanowig doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

W sktad materiatéw wykorzystywanych do wykonania rob6t ziemnych wchodzg réwniez wszelkie materiaty (spoiwa, $rodki chemiczne)
niezbedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat zostanie przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.2.  Zgodnos¢ z Dokumentacja Geologiczng

Z uwagi na wystepujace anomalie pogodowe, istnieje prawdopodobieristwo wystapienia réznic w zawilgoceniu gruntéw oraz w stanie
gruntéw spoistych podfoza w stosunku do Dokumentacji Projektowej. W takich sytuacjach Wykonawca przewidzi wtasciwe metody
wykonania Robdt, uwzgledniajace zastany stan wilgotno$ci gruntow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiaciwosci gruntu
zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in. nastepujacym sprzetem:
—  spycharki,

—  koparki,

—  ladowarki,

—  sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robot,

—  sprzet do odwodnienia terenu robdt ziemnych zgodnie z technologig Wykonawcy, pozwalajacy na prawidtowe odwodnienie i
odprowadzenie wody poza obszar robét ziemnych,



—  sprzet do przesuszania gruntéw w podtozu, zgodnie z technologig Wykonawcy, pozwalajacy na wtasciwe rozprowadzenie $rodka
0suszajgcego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce gteboko$¢,

—  sprzet do robdt recznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.4.

4.2.  Transport gruntow
Grunty z wykopdw nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach oraz przepisami ochrony $rodowiska.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wielkoSci zatwierdzone, nie moze byé podstawg roszczer Wykonawcy dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne zatwierdzone przez Inspektora.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robét
drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie
gruntu na kotach samochoddéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog
publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego
zanieczyszczania drdg lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.5.

5.2.  Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego
spadku, doprowadzenie do wilgotno$ci optymalnej oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

W czasie prowadzenia Robét oraz po wykonaniu wykopdw Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ do niego
i gromadzeniem sie wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona urzadzenia, ktore zapewniajq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby witasciwie odwodni¢ grunty a takze zabezpieczyé grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchni gruntu nadawac w catym okresie trwania Robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie, zaleca sig postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia sie niwelety. Jezeli grunty w dnie
wykopu wykazg zbyt duzg wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktdre spowoduje ich czasowq
nieprzydatno$¢, niezaleznie od przyczyn ich powstania, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych Rob6t odczeka do czasu ich
naturalnego osuszenia do wilgotno$ci optymalnej lub uzyje srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
—  w gruntach niespoistych + 2%,
—  wgruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotnos¢ naturaina gruntéw odstonietych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchytki przekraczajace
wykazane powyzej, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci optymalnej
poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej doprowadzi
grunt do wtasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego doprowadzenia gruntu do wilgotnoSci
optymalnej.



Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntéw, uwzgledniajacy konkretne Srodki osuszajace i dostosowany do nich wtasciwy sprzet,
Wykonawca opisze i przedstawi przed rozpoczeciem Robét Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Sposob i kolejnoS¢ realizacji wykopow musi uwzgledniaC etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych elementach Robot.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w sposéb
powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Wykopy nalezy wykonywaC w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oparcia obiektow sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach
watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia stateczno$ci skarp oraz zabezpieczenia obiektow sasiednich.
Obliczenia te podlegajq sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie
wiasnym staraniem.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow

5.3.1. Dno wykopu pod konstrukcje nawierzchni z ulepszonym podtozem wykonywanym na miejscu

Przed wykonaniem stabilizacji:

—  nierowno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu, mierzona fata 3m nie moze by¢ wieksza niz + 4 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tatg 3m i poziomica elektroniczna, nie réznigce sie od zatozonego o wigcej niz £ 1,0
%;

— roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm. Wymaga sie, aby 95%
zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

Po wykonaniu stabilizacji:

— wg ST D.04.05.01.

5.3.2. Korpus drogowy w wykopie

— 08 korpusu drogowego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £10 cm,
—  szerokos¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji
Projektowe;.

Tab. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badari i pomiarow
1 Rzedne powierzchni dna wykopu
9 Réwnos¢ powierzchni dna wykopu pod - Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem:
konstrukcje nawierzchni - ¢0 200m - na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

3 Pochylenie poprzeczne powierzchnidna ' -  co 100 m - natukach o R > 100 m,

wykopu pod konstrukcje naw. - ¢050 m-natukach o R < 100 m oraz w migjscach, ktére budza
4 Pochylenie skarp watpliwosci,
5 Rownos¢ skarp - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy, przepusty itp.) -
6 Szeroko$¢ rowow w punktach charakterystycznych
7 Rzedne profilu dna rowu
8 Badanie wilgotnosci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mnigj niz 3x / dziatke robocza

w 3 punktach na kazde 5000 m2 dna wykopu lecz nie mniej niz
9 Badanie wskaznika zageszczenia 3 badania na kazdej dziennej dziatce robocze;j,
w przypadku zjazdow i skrzyzowan 1x / zjazd (skrzyzowanie)

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci;
b)  zapewnienie stateczno$ci skarp;
c) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu;
d) doktadnos¢ wykonania wykopow;
) wilgotnos¢ gruntu w wykopie i jego zageszczenie;
f)  biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.



Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy do badan
wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wytacznie metodg, suszenia w suszarkach wg PN-EN 1097-5, na prébkach
pobranych podczas badar wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.2 i
kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktdrym wskaznik
zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z
normg PN-88/B-04481. Badanie nalezy przeprowadzi¢ metodg cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego,
wiasciwg metode nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu znajdujacego sie w dnie wykopu.

Badaniem alternatywnym do wskaznika zageszczenia, stosowanym zamiennie wytgcznie dla gruntdw gruboziarnistych, jest badanie
wskaznika odksztatcenia oz wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205, Zat. B..

Badanie zageszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o Srednicy D=300mm,
wg PN-S-02205, stopniowo co 0,05 MPa, Po doprowadzeniu do kazdego z obcigzen jednostkowych odczytuje sie wskazania czujnikow
co 2 min. do momentu az rdznica miedzy nimi wyniesie mniej niz 0,05 MPa. Koricowe obcigzenie doprowadza sie do warto$ci rowne;
0,25 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtory Ez, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego
w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2=%D (ipfs)  [MPa]

gdzie:
D - Srednica plyty (D=300), mm
Ip - roznica naciskow (Ip=0,10), MPa
Is - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztatcenia Io obliczamy jako stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, na podstawie
wzoru: lo = E2/Es.

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub alternatywnie wskaznika odksztatcenia /o, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli
2.

Tab. 2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia lub wskaznika odksztatcenia dna wykopu

Rodzaj wykopu Is lo

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni przed wykonaniem warstwy 20,97 <25
ulepszonego podtoza metodg na miejscu

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni przed wykonaniem warstwy 20,97 <25
ulepszonego z wytworni

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni pod warstwg wymiany na 20,97 <25
geokaninie

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy
podjacC Srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (Is lub lo). Mozliwe do
zastosowania $rodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru. Roboty z tym zwigzane
Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie
prawidtowych wynikéw zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej SST jak réwniez nie
doprowadzone do wilgotno$ci optymalnej, podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyz;i
Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko oraz odktad, jest — metr sze$cienny
(m3).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami SST jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu Rob6t z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za wykonane niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wiasny i wtasnym staraniem. Technologia
naprawy musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

9.2.1. Dlawykonania wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkgji,

—  wykonanie wykopu,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopéw do wiasciwego zastosowania,

—  koszty sktadowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i rekultywacji terenu po
sktadowisku, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drég dojazdowych do sktadowiska,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich niezbednych
przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce),

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wéd opadowych poza obszar robé6t ziemnych,

—  doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotno$ci optymalnej przez osuszanie lub zraszanie wodg, niezaleznie od przyczyn
przewilgocenia lub przesuszenia gruntéw,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

—  zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

—  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych ninigjsza ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

9.2.2. Dla wykonania wykopoéw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko (do zagospodarowania zgodnie z
przepisami prawa)

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkgji,

—  wykonanie wykopu,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopéw do wiasciwego zastosowania,



zagospodarowanie gruntu z wykopow nie nadajacych sie do wykorzystania w nasypach, zgodnie z ustawg 0 odpadach i zgodnie z
przepisami ochrony srodowiska, poprzez wywo6z na whasciwe sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

pokrycie kosztow sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca sktadowania, utylizagji i rekultywacji oraz kosztow
wykonania i rozebrania drdg dojazdowych do sktadowiska,

koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
ewentualne wykonanie obliczen stateczno$ci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejszg ST,

zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich niezbednych
przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce),

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,
koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych,

doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotno$ci optymalnej przez osuszanie lub zraszanie woda, niezaleznie od przyczyn
przewilgocenia lub przesuszenia gruntéw,

profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych ninigjsza ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody

przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B
PN-B

-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

10.2.

Inne dokumenty

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zwane dalej SST, stanowig cze$¢ dokumentacii
przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych z:

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych do
Oczyszczalni Sciekdw,

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow deszczowych do
Oczyszczalni Sciekdw,

1.4.3.  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw sanitarnych,
1.4.4.  Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
1.4.5.  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.6.  Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
Oczyszczalni Sciekdw.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.7.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.8.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9.  Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonych.

1.4.11.  Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to dtugo$é pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng,
spocznika.

1.4.12. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.13. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.15. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory robocze;.

1.4.16. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine” pkt 1.4. oraz normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych
JINSTAL’ - komisja koordynacji branzowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il Instalacje sanitarne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

1.6. Uwagi koricowe

Wytyczne przyjete w ninigjszej SST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania rob6t budowlano - montazowych.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczng ponosi
wykonawca.



2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materiatow wyraznie wymienionych w SST),
- byé w gatunku biezaco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w SST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymienionym, a
obowigzujagcym normom i przepisom,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

21. Stosowane materialy

21.1. Rurociagi

Kanalizacje deszczowa dla kanatu zamknietego projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U o $rednicy DN/OD 400mm oraz 160mm
z lita $ciankg zgodnie z norma PN-EN 1401:1999, SN8, SDR34.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.

21.2.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne bede spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne, przelotowe, potaczeniowe, jako zbiorniki z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych o $rednicy DN/ID 1500mm oraz DN/ID450mm (wpusty deszczowe)

Studzienki bede zaopatrzone w krocce przytaczeniowe osadzone w tulejach pozwalajace na regulacje kata podtaczenia o + 7°. Komora
robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw Zzelbetowych DN/ID1500mm  odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza studzienek okragtych w obrebie wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako prefabrykat
w formie pierécienia z dnem lub w formie osobnego pierscienia posadowionego na ptycie dennej.

Dno studzienki - nalezy wykona¢ jako prefabrykowana ptyte lub razem ze $cianami komory roboczej jako prefabrykat. Plyte denng pod
prefabrykowanq studnig denng wykonac jako zelbetowg z betonu hydrotechnicznego z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

Kregi betonowe prefabrykowane wg PN-EN ISO 9001:2001, DIN4034.

Plyty pokrywowe zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane wg KB - 38.4.3/1.

Wszystkie elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 , min.W-8 ,F150 wg. BN-62/6738-04-07.

Na studzienkach zostang zastosowane wiazy Zeliwne typu ciezkiego wg PN-H-74051-1:1999 Wtazy typu ciezkiego D400 bedq
umieszczone w jezdni, natomiast B125 w chodniku spetniajac wymagania normy PN-H-74051-02. Wtazy powinny posiada¢ zamkniecie
zawiasowe lub zatrzaskowe. Stopnie ztazowe zeliwne winny odpowiada¢ wymaganiom PN/H-74086.

Podsypka pod studzienki powinna by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego. Laczenie prefabrykatow - kregi oraz piyty
prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501. Izolacja studni IZOPLAST 1xR + 2xB.

21.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku, pospdtki lub Zwiru .Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm np.PN-86/B-06712, PN-87/B-01100.

21.4. Beton
Poszczegdlne elementy konstrukcji w zalezno$ci od warunkow ich eksploatacji nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy co
najmniej C35/45, min.W-8, "F-150".
Beton musi spetnia¢ wymagania (wg PN - 88 / B - 06250):

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopiert wodoszczelnoSci co najmniej W-8,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie
wytrzymato$ci na ciskanie.

21.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetniac wymagania PN-B-19701:1997

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu, a jego pochodzenie i jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

Dla uzyskania betonu klasy B45 (W-4, M-100) zaleca sie stosowa¢ cement portlandzki czysty bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990

2.1.6.  Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢ atestowana i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215, PN-
ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, klasa, gatunek i $rednica zgodna z
dokumentacjg projektowa i dokumentacjg producenta elementéw prefabrykowanych . Nie dopuszcza sie uzycia zamiennego innych stali
lub $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

21.7. Woda

Woda stosowana do betonéw musi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest zwodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

21.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.



2.2 Sktadowanie materiatow

2.21. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe
powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych. W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 1m dla rur o $rednicy do 315mm i wysokosci 2m - dla
rur o $rednicy powyzej 315mm. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sig¢ na spodzie. Ksztattki i taczki powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany z zachowaniem $rodkdw ostrozno$ci. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na kidrym sg skladowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng,
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych Zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrécié szczegoing,
uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.2.2.  Kregi betonowe

Kregi betonowe i Zelbetowe sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8m. Kregi nalezy sktadowa¢ wg. asortymentu $rednic.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sortéw wyrobdw lub poszczegdinych kregow.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wazy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatow pradotwdrczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych.

4. TRANSPORT

411. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

41.2. Mieszanka betonowa
Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okre$long wymaganiami technologicznymi.

41.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

41.4. lzolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z
wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami roboczymi.



5.3.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie petne.

5.4.

5.5.
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7)
8)
9)

Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonywania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
Zageszczenie gruntu w wykopie do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem 1,03 przy wtérnym
module odksztatcenia 120, a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia,
Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki
rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.

Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w
miare ukfadania przewodu, z piasku.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sie.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytaczeniem ztgcz.

Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci

Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

Nie wolno wyrownywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, jak: kawatki drewna,
kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.
11) Wiaczenie kanatu do istniejacej studni jako szczelne.

5.5.1.

1)

2)

3)
4)

5.5.2

Rury
Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji i wodociagu powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowany,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenia $rednicy,
- grubos¢ Scianki,
- date produkcji - rok, miesiac, dzien,
- obowigzujace normy.
Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.
Rury uktada¢ w temperaturze powyZej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niZ +8°C.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggdw i kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna,

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod. — kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom Il Instalacje
sanitarne. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanej sieci kanalizacji deszczowe.
Jednostka obmiarowa dla rozbiérek i odtworzenia nawierzchni chodnikow i jezdni asfaltowych jest metr kwadratowy (m?).
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.



8.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw),

- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokdty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokdty badan szczelno$ci instalacji,

PRZEPISY ZWIAZANE
echniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il Instalacje sanitarne”, aprobaty techniczne, obowigzujace

Polskie Normy, rowniez Branzowe:

9.1.

9.2

Normy
[01] BN-62/6738-03
[02] BN-62/6738-04
[03] BN-62/6738-07
[04] BN-83/8836-02

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[05] BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C, Cs

[06] BN-86/8971-08
[07] 1SO-4435:1991

kanalizacyjnych.

[08] KB-38.4.3/I/-73
[09] PN-64/H-74086
[10] PN-72/H-83104
[11] PN-74/B-24622
[12] PN-74/B-24620
[13] PN-79/H-74244
[14] PN-85/C-89203
[15] PN-85/C-89205
[16] PN-86/B-01802
[17] PN-87/B-01100

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.
Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i

Plyty pokrywowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

[18] PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
[19] PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C.

[20] PN-90/B-14501
[21] PN-92/B-10729
[22] PN-92/B-10735
[23] PN-EN 1610

Zaprawy budowlane zwykte.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[24] PN-H 7405/1-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

Inne dokumenty
[25] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Warszawa 2003r.
[28] Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

[29] Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W
PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowig cze$¢ dokumentacji
przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przed utozeniem kazdej nastepnej warstwy nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:

- nawarstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- na nowych warstwach bitumicznych (podbudowa oraz wigzaca z AC),
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogblne” p.2.

Do taczenia warstw asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych kationowych wyprodukowanych wytgcznie z
asfaltu D70/100, D50/70 lub twardszego.
2.2, Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

2.21. Do skropienia warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej, powinna byC stosowana kationowa emulsja
asfaltowa, przeznaczona do zlgczania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B5 ZM, zgodna z normg PN-EN 13808, o
wiasciwosciach jak nizej.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B5 ZM ")

T . Wymagania
Lp. Badane wiasciwosci Metoda badania Kinon T Takres wartoder
1 Polarmnos¢, - PN-EN 1430 - dodatnia
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075-2 0 NPD 2
3 Indeks rozpadu, g/100g 3 PN-EN 13075-1 5 120 + 180
4 - Zdolnos¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD
5 . Stabilno¢ podczas mieszania z cementem, g PN-EN 12848 2 <2
6 fviv(;/;l:t%scm I/tranplszcza (poprzez oznaczenie zawartosci PN-EN 1428 5 58 = 62
7 | Zawarto$¢ lepiszcza pozostatego po destylacji,% m/m PN-EN 1431 0 NPD
8  Czaswyptywu dla @2 mmw 40 °C, s PN-EN 12846 3 15+ 45
9 Czaswyplywudla@4 mmw40 °C, s PN-EN 12846 0 NPD
10  Lepko$¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 0 NPD
11 | Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2
12 Pozostatos¢ na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD
13 Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm po 7 dniach PN-EN 1429 1 TBR




magazynowania, % m/m

14 ' Sedymentacja po 7 dniach magazynowania, % m/m PN-EN 12487 1 TBR

PN-EN 13614 1 TBR
o . : -

15 ' Adhezja, % pokrycia powierzchni 7ot NA 2.9 - ST

16 pH emulsji, - PN-EN 12850 - =235
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074

17 Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100

18 . Temperatura mieknienia asfaltu odzyskanego, °C PN-EN 1427 5 >39
Nawrot sprezysty w 25 °C asfaltu odzyskanego, dia

19 asfaltow modyfikowanych, % PN-EN 13998 0 NPD

) Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM, nie dotycza emulsji poddanych na budowie rozcienczeniu
przed wbudowaniem

9 Wiasciwosci nie wymienione w Zatgczniku normy PN-EN 13808

39 Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

4 Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw konstrukcyjnych
powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilosci asfaltu wynosity odpowiednio:

. lloé¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfalfowa Podtoze pod warstwe asfaltowg lepiszcza [kg/m?]
Warstwa wigzaca Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
z betonu asfaltowego AC

Doktadne zuzycie emulsji do ztgczenia warstw bitumicznych powinno zosta¢ sprawdzone na odcinku prébnym, w zalezno$ci
od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci asfaltu w emulsji (pkt.5.3). llos¢ lepiszcza powinna by¢ dobrana w
taki sposob, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsjg skrapianej powierzchni a jednocze$nie nie powodowata sptywu
emulsji po nawierzchni.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport
emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
Uzywany sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z ofertg Wykonawcy oraz uzyska¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.

3.2, Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac miekkie elementy czyszczace i
stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- lance do odpylania,
- Zzbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni roztoZzenie na jezdni przewidzianej iloSci
lepiszcza rdwnomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwnomiernego roztozenia
przewidzianej iloSci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne oraz
mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie parametréw takich jak:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkoSci poruszania sie skrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 + 6 km/h),
- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,



- iloSci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien byé wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje wysokosci swego
potoZenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwéch lub trzech
dysz. Nie dopuszcza si¢ stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposazony w dysze stozkowe. ZaleznoSci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrow takich jak: ci$nienie, obroty pompy predkos¢ jazdy skrapiarki i
temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomiedzy wydatkiem
lepiszcza a nastepujgcymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predko$cig jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjq +10 % od ilosci ustalonej wg p.2. zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.4.

4.2 Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych
pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je
na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw lepiszcza.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania lepiszcza powinny by¢ czyste i nie powinny
zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszczerh pozostatych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa sie $Srodkami zaproponowanymi przez
Wykonawce, w sposob nie powodujgcy ponownego zabrudzenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne. Po oczyszczeniu warstwy za pomocg sprzetu mechanicznego, zaleca si¢ odpyli¢ jg za pomocg sprezonego
powietrza. Odpylana powierzchnia musi by¢ sucha.

5.3. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do Robdt nalezy wykona¢ odcinek probny, stanowigcy fragment powierzchni przewidzianej do
skropienia, o szerokoSci pojedynczego pasa skrapiania i dtugo$ci min. 100m, z ktérego nalezy pobra¢ min. 2 probki w celu
sprawdzenia ilosci lepiszcza na m2 oraz okre$lenia poprawnosci ustawient parametrow pracy skrapiarki pozwalajacych na
skrapianie w ilosci zgodnej z p.2.3.

Odcinek probny nalezy podzielic na mniejsze odcinki, na ktérych nalezy wykona¢ skropienie sprzetem zatwierdzonym do
tych robét przez Inspektor Nadzoru, w ilosciach zgodnych z procedurg technologiczng opracowang, przez Wykonawce.
Zatozong_ iloS¢ skropienia nalezy skontrolowa¢ na kazdym odcinku dla kazdego pasa skrapiarki, wediug normy PN-EN
12272-1 ,Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

Po przekazaniu raportu z badan z odcinka probnego i zatwierdzeniu wymaganej iloSci skropienia przez Inspektor Nadzoru,
mozna przystapi¢ do wykonania skropienia warstw.
5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ sucha i oczyszczona. Jezeli oczyszczona warstwa zostata zawilgocona, to
skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczag sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych recznie
(za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miesci¢ si¢ w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢. Skropienie powinno by¢
rownomierne a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna ilosci zatozonej w pkt.2. z tolerancjg
+10 %.



Skropiona emulsjq asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsj.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 24h - dla skropienia na podbudowie z kruszywa, w tym czasie warstwa powinna by¢ catkowicie wytaczona z ruchu,
- 8h-w pozostatych przypadkach.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty
dopuszczajace Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych oraz potwierdzajace wymagane parametry. Nastepnie
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
skropienia, a nastepnie dokona¢ prébnego skropienia warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki
oraz dobrania i sprawdzenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ dokonywana w oparciu o deklaracje zgodnosci producenta. W wypadkach watpliwych
Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych badan.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢é sprawdzana wizualnie. Raz na tydzieh dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢
kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 12272-1 ,Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Czes¢ 1:
Dozowanie i poprzeczny rozkfad lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy, jest — metr kwadratowy (m2), w rozbiciu na pozycje
rozliczeniowe:

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych,
- oczyszczenie i skropienie warstw po frezowaniu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiorowi podlegaja;

- oczyszczenie pod skropienie

- skropienie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg, Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan iloSci roztozonego lepiszcza oraz deklaracje zgodnosci
producenta dla kazdej parti emulsji. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy
i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- ewentualne odpylenie podtoza sprezonym powietrzem,

- odwdz zanieczyszczen na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem sktadowania i utylizacji,

- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla urzadzen mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- wykonanie odcinkéw prébnych dia okre$lenia ustawien skrapiarki i wymaganej ilosci skropienia dla kazdej z warstw,
- skropienie warstwy odpowiednim lepiszczem w iloSci wynikajacej z wynikdw uzyskanych na odcinku prébnym,

- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez $rodki transportu lub inne maszyny czy urzadzenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i

kruszywa

10.2.  Inne dokumenty
Zeszyt 66, IBDIM, W-wa 2004 - Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach
zadania:

+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowig cze$¢ dokumentacji
przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie warstw:

—  z kruszywa tamanego naturalnego

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczng nie zostato poddane
innej obrobce. Kruszywo naturalne stanowig kruszywa nieprzekruszone (np. zwiry, otoczaki, pospotki, piaski) oraz kruszywa
przekruszone (np. grysy, zwir kruszony, ttuczen, kruszywo tamane itp).

1.4.2. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego termiczng lub inna modyfikacje (np. zuzle).

1.4.3. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance na warstwe odsaczajaca, ktdre
charakteryzuje sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8 %.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tab.5) i niniejszej
ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw na jednym z sit
kontrolnych.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z normg podstawowa PN-EN 13285, normami
zwigzanymi, wytycznymi WT-4 2010 i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,WWymagania ogéine” p.1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Rohot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogblne” p.2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudow przewidziano uzycie ponizszych materiatow:

— mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem Coos — przeznaczonej dla
podbuddéw w nawierzchniach drég oraz zjazdéw (typ KR3 wg WT-4 2010);

— mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego iflub sztucznego oraz z recyklingu, o uziarnieniu 0/31,5 mm z
kruszywem Csos0— przeznaczonej dla podbudéw w nawierzchniach chodnikow (wg WT-4 2010);

Do wytworzenia mieszanki niezwigzanej na podbudowe pod drogi nalezy stosowa¢ wytacznie kruszywa pochodzenia
naturalnego.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wtasciwosci i
spetnialy wymagania z Tabeli 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa¢ sie rownomierng wilgotnoscia,

Kruszywa sktadowe mieszanki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg Tabeli 1, w zaleznoSci od rodzaju warstwy w
konstrukcji nawierzchni drogowej i obcigzenia ruchem. W mieszankach, ktdre sa wyprodukowane z roznych kruszyw, kazdy
ze sktadnikéw musi spetnia¢ wymagania z Tabeli 1.



2.3. Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek

Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa sktadowego (naturalnego, sztucznego i z recyklingu) przeznaczonego
do wytworzenia mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdz. w Wymagania wobec kruszywa Odhniesienie
Lp. PN-EN Wrasciwo$ci mieszanek niezwigzanych do warstw do tabl. w
13242 podbudowy PN-EN
13242
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
1| 41-42  Zestawsit# 22,4, 315, 45, 631 90 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1),
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
2 4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80 Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
3 43.2 kruszywa grubego na sitach po$rednich wg GTc 20/15 Tabl. 3
PN-EN 933-1
Tolerancja typowego uziarienia kruszywa GTr 10
4 433 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTF 20 Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztat kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne warto$ci wskaznika
5 44 ptaskosci lub Fls Tabl. 5
b) maksymalne warto$ci wskaznika Sl s Tabl 6
ksztaftu
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub famanych
6 45 oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w C 50 C oo Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym * fDeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym * fDeldarowana
Wiaéciwos¢ nie badana na
8 4.7 Jako$¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
9 52 1097-2, kategoria wyzsza niz LA« Tabl. 9
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego
10 5.3 wg PN-EN 1097-1 MoeDeklarowana Tabl. 11
1" 5.4 ggztgsc wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 Deklarowana
19 55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WemNR
) 8 albo 9 (w zaleznoSci od frakcii) WA24 2 ™)
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASKR Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki
14 6.3 wg PN-EN 1744-1 Skr Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
151 6421 pyEN 17441 rozdzial 193 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu
16 6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1, p. 19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
17 6423 o valkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 Brak rozpadu
o . ) Brak substancji szkodliwych w
18 6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN stosunku do Srodowiska wg odrebnych
EN 1744-3 g
przepisow
Brak Zzadnych ciat obcych takich jak
19 6.44 Zanieczyszczenia drewno, szkfo i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koricowy




Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-

20 72 3"Wg PN-EN 10971 SBua
. . — skaty magmowe i przeobrazone: F4
21 7.3.3 Mrozoodpomos¢ na frakeji kruszywa 8/16 — skaty osadowe i sztuczne: F10 Tabl. 18
wg PN-EN 1367-1 — o
ruszywa z recyklingu: F25
22 Zat.C Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
Zat. C, . o
23 podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do
C34 kruszyw sztucznych i odpadowych
e nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow
¥ tgczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3
) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢
¥ Zawarto$¢ w mieszance nie moze przekroczy¢ 50% m/m
24, Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Ponizej przedstawiono wymagania wobec gotowych mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy.
Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
. Wymagania wobec mieszanek Odhniesienie
Lp : Rozdziatw Wiascimosci 7 h h dl do tabl
" PN-EN 13285 adciwosci niezwigzanych przeznaczonych do o tabl. w
zastosowania w warstwie podbudowy PN-EN
13285
1 4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
kategoria UF UFs Tabl.2
2 432 o U
Minimalna zawartos¢ pytow:
kategoria LF LFnr Tabl.3
Zawarto$¢ nadziarmna: :
3 433 kategoria OC OCao Tabl.4i6
4 441 Wymagania wobec uziarnienia Kizywa uziamienia Tabl.5i 6
wg Rys.1
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii —
5 442 poréwnanie z dekIar%wa)r;q przez Wg Tab.4 WT-4 Tabl.7
producenta warto$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
6 442 uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice WG tab. 5 WT-4 Tabl.8
w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik piaskowy
7 45 SE, badany na prébce po pieciokrotnym 45
' zageszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2, co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
8 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- LA 35
EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji
9 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN deklarowana
1367-1
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa
10 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN F4
1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
1" wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu > 80
w wodzie 96h, wg PN-EN 13286-47, co -
najmnie;




Zawartos$¢ wody w mieszance

13 i zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80— 100 i
optymalnej wg metody Proctora wg PN-EN
13286-2
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
14 45 Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do i

kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

2.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno by¢ zgodne z wymaganiami WT-4 2010 i mieSci¢ sie w
odpowiednich krzywych granicznych jak na rysunku 1.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do w-wy podbudowy

SDV - obszar uziarnienia, w ktorym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez producenta /
dostawce.

Jako wymagane obowigzujq tylko wymienione warto$ci liczbowe na tym rysunku.

Dla mieszanek powstatych z kruszyw stabych (wg p.1.4.3) lub z wymieszania kruszyw naturalnych oraz sztucznych i/lub z
recyklingu uziarnienie mieszanki nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowaC po 5 krotnym zageszczeniu metoda, Proctora.
Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rys. 2.

2.4.2. Zawartos¢ pytow

W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, maksymalna zawartos¢ pytow <
0,063 mm, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tabeli 2. Nie okresla sie natomiast minimalnej zawartoSci
pytéw < 0,063 mm. Zawartos¢ pytdw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

Dla mieszanek powstatych z kruszyw stabych (wg p.1.4.3) lub z wymieszania kruszyw naturalnych, sztucznych iflub z
recyklingu, zawarto$C pytbw w mieszance kruszyw nalezy dodatkowo badac i deklarowa¢ po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Zawarto$¢ pytdw w mieszance po 5 krothym zageszczeniu metodg Proctora, réwniez powinna spetnia¢
wymagania podane w Tabeli 2.

2.4.3. Zawarto$¢ nadziarna

Zawarto$¢ nadziarna nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

Dla mieszanek powstatych z kruszyw stabych (wg p.1.4.3) lub z wymieszania kruszyw naturalnych, sztucznych iflub z
recyklingu, decyduje zawartos¢ nadziarna okre$lona w mieszance kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora.
2.4.4. Dodatkowe wymagania

Ponadto podbudowa wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetnia warunek szczelnoSci warstwy
(nieprzenikania czastek):

Dis s

dys




w ktorym:
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami hydraulicznymi lub
przy zastosowaniu warstwy geowtokniny separujace;.

2.5. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktorej nie okresla sie wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania podbudow z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku mozliwosci zakupu
mieszanki bezpo$rednio u producenta ,

—  rowniarki albo uktadarki kruszywa,
—  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
—  cysterny z wodg z mozliwo$cig regulacji skropienia,

— w miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.4.

4.2 Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w sposéb, nie powodujacy
rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanych warstw podbudowy z mieszanki niezwigzanej jest warstwa ulepszonego podioza wg
SSTD.04.05.01.

5.3. Przygotowanie mieszanki niezwigzanej

Przygotowanie mieszanki niezwigzanej polega na wymieszaniu poszczegdlnych kruszyw sktadowych w taki sposéb, aby
uzyskac ciagtos¢ uziarnienia wg Rysunku 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20%, +0% jej wartosci.

5.4. Transport i rozécietanie mieszanki

Nalezycie wymieszang i zwilzong mieszanke nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych jg przed
wysychaniem i segregacja.
Materiat wbudowuije sie i zageszcza w jednej warstwie.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ rozktadanie warstwy podbudowy uktadarkami mechanicznymi, pod warunkiem, ze nie
doprowadzi to do rozjezdzania i rozluznienia materiatu w warstwie lezacej ponizej, spowodowanego transportem materiatu
do uktadarki.

W przypadku gdy to nastapi, Wykonawca powinien przerwa¢ dalsze uktadanie warstwy podbudowy i powtérzy¢ profilowanie i
zageszczenie warstwy lezacej ponizej, tacznie z wymaganymi badaniami odbiorowymi.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,



—  okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu,

—  okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i
no$nosci.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

wynikéw badar z odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru..

5.6. Profilowanie

Przed zageszczeniem roziozong mieszanke nalezy wyprofilowa¢ do spadkoéw poprzecznych i pochylen podtuznych

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne zagtebienia za pomoca réwniarki

lub spycharki.

5.7. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy tata, za pomoca sznurka lub inng metoda, Zageszczenie podbudowy nalezy
wykonywac w jednej warstwie przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno byé rébwnomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla kazdej zageszczane;
warstwy. Nosnos¢ badana ptytq VSS na powierzchni warstwy podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p.
5.9.7.

W przypadku warstwy podbudowy paséw technologicznych, nalezy jg zage$ci¢ do uzyskania wymaganego zageszczenia,
nie jest wymagane uzyskanie konkretnych parametrow no$nosci.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtérzy¢ badania odbiorowe.
Koszt napraw i powtornych badan wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.9.1. Zgodnosc¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ — 1 cm, + 0 cm.

5.9.2. Rownos¢ podbudowy w przekroju podiuznym

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normg BN-
68/8931-04, 4-metrowa fata, nie powinny przekracza¢ + 10 mm.

5.9.3. Zgodnos¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowa¢ spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ warto$ci
bezwzglednej spadku wigcej niz o £ 0,5%.

5.9.4. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek — czyli
poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10cm i -5¢cm w stosunku do Dokumentacii
Projektowe;.

5.9.5. Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz l15cm.
5.9.6. Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowej nie powinny przekroczy¢
+10%, -0% grubosci projektowanej.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.
5.9.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy, badane na podstawie
obcigzen ptytowych ptytg statyczna typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 4.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,25 +
0,35 MPa i dia koricowego obcigzenia 0,45 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtdrny Ez, obliczamy na podstawie wzoru:
E1, E2=D (ipfis)  [MPa]



gdzie:

D - Srednica plyty (D=300), mm
Ip - roznica naciskow (Ip=0,10), MPa
Is - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskéw, mm

Tabela 4. Wymagania dia wskaznika odksztatcenia i modutu odksztatcenia *

Badana warstwa nasypu lo E;
podbudowa w konstrukcjach drog KR3 <220 = 160 MPa
podbudowa nawierzchni chodnikéw < 2,50 nie wymaga si¢

¥ wg Katalogu TKNPIP 2014

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg p.2.3i 5.3

Kontrola jako$ci materiatow polega na biezacym przeprowadzaniu badan wiasciwosci kruszyw do wykonania mieszanki
niezwigzanej jak i gotowej mieszanki na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wiekszej niz
5000 m?3 i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed rozpoczeciem Robét. Dodatkowo dla kazde;
przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotno$¢ optymalng oraz maksymaing gestos¢ szkieletu gruntowego.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki niezwigzanej z podanego Zrédta do wykonania podbudowy stabilizowane
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS, wykonane na odcinku prébnym z przebadanej partii
materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t obejmujg kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki, z
czestotliwo$cig 1 badanie na kazde 3000m? wbudowanego materiatu.

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1+ 7, Tabeli 2.

Wilgotnos¢ naturalng materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie probki z
kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wytacznie
metoda suszenia w suszarkach wg PN-EN 1097-5, na probkach pobranych podczas zageszczania warstwy.

Kontrole zageszczenia i no$no$ci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ z czestotliwoscia
przedstawiong w Tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia i nosnosci podbudowy
z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

Czestotliwo$¢ pomiaréw

Min. liczba badar na dziennej Max. powierzchnia warstwy
dziafce roboczej przypadajgca na jedno badanie
2 600 m2

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tab. 6.

Tabela 6. CzestotliwoS¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. i Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi
5 Rzedne wysoko$ciowe e €0 20m - na odcinkach prostoliniowych,
o 0 10m - na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100m
«  Podczas budowy —w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
7 Grubo$¢ podbudowy raz na 400 m2
o Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2




*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gféwnych tukow
| poziomych

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie Roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej STWIORB podlegaja
niezbednym potraceniom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i
staraniem Wykonawcy.

W przypadku gdy nastapi rozjezdzanie i rozluznienie materiatu w juz zageszczonej i odebranej warstwie podbudowy, na
skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwe, jesli konieczne dowiezie nowy materiat,
wyprofiluje i zagesci do wymaganych parametrow. Wykonawca ma rowniez obowigzek powtérzenia na koszt wiasny, badan
odbiorowych warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanej warstwy podbudowy, jest — metr kwadratowy (m2), w rozbiciu na pozycje:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos gr. 15cm;

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Couss gr. 20 cm;

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso gr. 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu
Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakoSci materiatdw i Robot, ewentualnych
uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Do odbioru zageszczenia i nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
warto$ci wskaznika zageszczenia oraz modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczania i nosnosci warstwy.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanej podbudowy z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie.

Cena pojedynczej jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—  prace pomiarowe,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkgji,

—  koszty ewentualnych odpaddw i ubytkéw materiatowych,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentuainej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

—  transport i wbudowanie,

—  wykonanie odcinka probnego,
—  profilowanie,

—  zageszczenie,

—  biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robét, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,



— utrzymanie warstwy lezacej ponizej w przypadku prowadzenia po nigj transportu technologicznego dla wykonania
podbudowy, niedopuszczenie do rozjezdzania warstwy, naprawienie warstwy w przypadku uszkodzenia z
powtdrzeniem badan odbiorowych,

—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog publicznych uzywanych do transportu — usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi kruszywa,

—  oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,
—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 933-1
PN-EN 933-2
PN-EN 933-4
PN-EN 933-8
PN-EN 1097:2
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
BN-68/8931-04

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartoSci
wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pecznienia liniowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit
badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziamn. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego. Zatgcznik A.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
W suszarce z wentylacja,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez wymywanie kruszyw
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2.  Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Cze$¢ 2: Zatacznik, GDDP,Warszawa 1998.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM
HYDRAULICZNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw ulepszonego podtoza z mieszanek zwigzanych cementem, w ramach
zadania:

+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowig cze$¢ dokumentacji

przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ponizszych warstw:
warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi (z dowozem), grubosci 10 cm — w
konstrukcji nawierzchni w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ulepszone podioze — w przedmiotowym projekcie najnizej potozona, dolna warstwa konstrukcji nawierzchni,
wykonywana metodg na miejscu (z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi) lub z wytworni (z mieszanki zwigzanej
spoiwami hydraulicznymi).

1.4.2. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka skfadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu,
spoiwa hydraulicznego i wody, twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej. Twardnienie moze by¢ opoznione przez dodanie
$rodka opdzniajacego wigzanie.

1.4.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka gruntu rodzimego podtoza, spoiwa hydraulicznego i
wody, twardniejgca dzieki reakcji hydraulicznej. Twardnienie moze by¢ opdznione przez dodanie $rodka opozniajacego
wigzanie.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” p.2.

2.2, Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwami hydraulicznymi

Do wykonania warstw :

-z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Coi05 na ulepszone podtoze,

nalezy stosowaé:

- grunt,

- cement,

- spoiwa hydrauliczne na bazie cementu (w wybranych przypadkach),

- wode,

- materialy do pielegnacji warstwy

2.21. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi nalezy stosowac kruszywa:

a) kruszywo naturalne

b)  kruszywo sztuczne

c)  kruszywo z recyklingu betonu cementowego, wytacznie o dolnej frakcji (d) co najmniej 4mm,
d) mieszanki powstate z potaczenie powyzszych kruszyw.

Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.
Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z norma PN-EN 13242.



Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub wartoSci
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do

Rozdziat . o . Odhniesienie
Lp. . wPN-EN Wiasciwosé / m’esza”O’,‘,’ Zwigzane] na_warstwe do PN-EN
13242 opszone podloze podbudowa 13242
i podbudowa zasadnicza
pomocnicza
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
1 4.1 Frakcje / zestaw sit # 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy +1), Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc 80/20
2 4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80 Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
3 432 Sitach posrednich wg PN-EN 933- GTcNR Tabl. 3
1
Tolerancja typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTeNR
4 433 ciggtych uziarieniu wg PN-EN GTaNR Tabl. 4
933-1
Ksztatt kruszywa grubego -
maksymalne warto$ci wskaznika FI Dekiarowane Fl 50 Tabl. 5
5 44 ptaskosci wg PN-EN 933-3 *
' Ksztalt kruszywa grubego -
maksymalne wartosci wskaznika S| Deidarowane Sl s Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 933-4 *)
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz
6 45 ziaren catkowicie zaokraglonych w Cw Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawarto$¢ pytow ) wg PN-EN
933-1
7 4.6 a) W kI'USZYWie grubym ; Deklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym eldaroviana
8 4.7 Jako$¢ pytow Brak wymagan
Odpornos$¢ na rozdrabnianie
9 5.2 kruszywa grubego wg PN-EN LA 0 LA 50 Tabl. 9
1097-2, kategoria wyzsza niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa
10 53 grubego wg PN-EN 1097-1 MoeNR Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
11 54 rog dzial 7’% albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
255 (o001 roxdial 7, 8 albo Deklarowana
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie kruszywo kamienne: AS o2 Tabl. 12
' wg PN-EN 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS 10 '
14 6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN- kruszywo kamienne: S nr Tabl. 13
' EN 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S 2 )
Sktadniki wptywajace na szybko$¢
15 6.4.1. wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla
16 6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs Tabl. 14
1:2000 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
17 6.4.22  wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:2000, p. 19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu
18 6.4.23  wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu

PN-EN 1744-1:2000, p. 19.2




19 6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wg PN-EN 1744-3 Srodowiska wg odrebnych przepisow
20 6.4.4 Zanieczyszezenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkfo i
o plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
21 72| EN1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (jesli kruszywo nie
22 7.3.2 spetni warunku WA24 2 to nalezy WA 242 Tabl. 16
zbadaé jego mrozoodpornos¢ wg
p.7.3.3, tablica 1)
Mrozoodpornos¢ na frakcji skaty magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobrazone: F 4
23 7.33 (badanie wykonywane tylko w skaty osadowe: F 10 Fa Tabl. 18
przypadku, gdy nasigkliwo$¢ kruszywa z recyklingu:
kruszywa przekracza WA24 2) F 25
24 éagggli Sktad mineralogiczny Deklarowany
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
Zatacznik pochodzenia mineralnego. Jednak w
24 C.p.C34 Istotne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i
T odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisdéw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaftu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskoSci.
) tgczna zawartoS¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych gr. wg p.5.2 STWIORB

2.2.2. Cement

Do mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |,
CEM Il lub CEM IIl. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1.

Tabela 2. Wymagania dla cementu do mieszanki zwigzanej cementem

Lp. Whasciwosci Klasa cement
325N . 325R
1 Wytrzymato$¢ wezesna na Sciskanie (MPa), po 2 dniach, nie mnigj niz: - 10
2 Wytrzymato$¢ wezesna na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz: 16 -
3 Wytrzymato$¢ normowa na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325<Rc=525
4 Poczatek czasu wigzania, min., nie weze$niej niz: 75
5 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

2.2.3. Spoiwa drogowe

W przypadku stosowania zamiast cementu do stabilizacji gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie cementu
nalezy stosowac spoiwa o podobnych wiasciwosciach fizyko-chemicznych i o wytrzymatosci min. 22,5 MPa, pozwalajacej na
zapewnienie przez nie wymaganych parametrow wytrzymatoSciowych gotowej warstwy, potwierdzonych na odcinku
probnym.

Dla wybranego przez siebie spoiwa Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajace Wyréb do stosowania w
robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach.

Przewiduje sie stosowanie gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie popiotéw lotnych, cementu i wapna, jak
réwniez samych popiotéw lotnych, mielonego lub granulowanego zuzla wielkopiecowego.

Nie dopuszcza sie stosowania, jako spoiwa samego wapna, ze wzgledu na brak moZliwosci uzyskania wymaganych
wytrzymato$ci na ciskanie.

Przydatno$¢ kazdego ze spoiw do ulepszenia konkretnych rodzajéw gruntéw powinna zosta¢ potwierdzona przez
Wykonawce na odcinku probnym.

2.24. Woda

Woda do produkcji mieszanki zwigzanej cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawarto$ci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wode wodociggowa, pitna,

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodno$ci z powyzszg norma.

2.2.5. Dodatki

Nie przewiduje sie osobnego stosowania dodatkéw. Mogg one stanowi¢ sktadniki gotowego spoiwa drogowego.




2.2.6. Domieszki
Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

2.3. Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Do wykonania warstw ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Co 05 nalezy stosowac:
- grunt rodzimy podtoza,

- spoiwa hydrauliczne,

- wode,

- materialy do pielegnacji warstwy

2.3.1. Grunty do stabilizacji

Gruntem do wykonania warstwy ulepszonego podioza jako stabilizacji spoiwem hydraulicznym na bazie cementu o
zblizonych wtasciwosciach fizyko-chemicznych beda grunty rodzime podtoza.

Niewymaganymi, ale zalecanymi kryteriami oceny przydatnosci gruntéw do stabilizacji spoiwem hydraulicznym na miejscu,
ze wzgledu na zapewnienie wymaganych parametréw wytrzymatosciowych i mrozoodpornosci, sg ponizsze Kryteria:

- wskaznik piaskowy 20 < WP (SE) < 50;
- zawartoS¢ frakcji < 0,075 mm do 15%;
- zawarto$¢ ziaren > 2 mm co najmniej 30%.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji spoiwem hydraulicznym gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego jest zgodna z wymaganiami STWIORB.

2.3.2. Spoiwa drogowe
Wg p.2.2.3.
2.3.3. Materiat doziarniajacy

W przypadku, gdy nie bedzie moZliwe uzyskanie wymaganych parametrow wytrzymatosci edynie na mieszance samych
gruntéw, dopuszcza sie doziarnienie dodatkowym, odpowiednim kruszywem, w ilosciach niezbednych dla zapewnienia
wymaganych parametrow wytrzymato$ciowych (p.5.2).

Jako kruszywo doziarniajgce mozna stosowaé piaski, mieszanki niezwigzane i zwiry albo mieszanki tych kruszyw,
spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaC za przydatne do stabilizacji spoiwami wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek wykonanych z dodatkiem tego kruszywa, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.
5.2, tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Uziarnienie
1 |- Zziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mnigj niz: 30 PN-B-06714-15
- ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15
2 Zgwgrtosq qzesc[(.).rgamcznych, barwa cieczy nad kruszywem WZOrCowa PN-B-06714-26
nie ciemniejsza niz:
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, %, mniej niz: 1 PN-B-06714-28
2.3.4. Woda
Wg p.2.24.
2.3.5. Dodatki

Nie przewiduje sie stosowania dodatkow.
2.3.6. Domieszki
Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

2.4.  Zrodta materiatow

Zr6dta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pozniej niz 14
dni przed rozpoczeciem Rob6t z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. Wyniki badar laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny
dotyczy¢é wszystkich wtadciwosci okreSlonych w p.2 i p.5. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedg
zaakceptowane do wbudowania przez Inspekiora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badar laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzory pokaza zgodnos¢
cech materiatowych z wymaganiami okreSlonymi w p.2 i p.5. Zaakceptowanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego Zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materiaty z takiego zrodta, ktdre nie spetnig wymagan okre$lonych w p.2 i 5 zostang odrzucone.



2.5, Preparaty do pielegnacji warstw
Do pielegnacji warstw z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi moga by¢ stosowane:
- woda.

preparaty pielegnacyjne powlokowe posiadajgce stosowne dokumenty dopuszczajace,
folie z tworzyw sztucznych,
widkniny o grubosci co najmniej Smm,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Uzyty sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci Robét. Dobér sprzetu budowlanego pod wzgledem typéw i
ilosci powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu, przedstawiony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem lub spoiwami hydraulicznymi,
produkowanej na wytwémi, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego lub objetoSciowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo 1 3%, cement
10,5%, woda [ 2%.

—  sprzetu pomiarowego;

—  przewoznych zbiornikow na wode,

—  uktadarek mechanicznych lub réwniarek do rozktadania mieszanki zwigzanej cementem,
—  walcdw wibracyjnych lub statycznych stalowych i ogumionych do zageszczania,

—  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Do wykonania warstwy technologicznej lub warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi, wykonywanej metoda stabilizacji na miejscu, nalezy stosowa¢ m. in. nastepujacy sprzet:

—  sprzet pomiarowy;
—  spycharki;

— remiksery (frezarko — mieszarki), jako samojezdne maszyny frezujaco-mieszajace (na wymagang gtebokosC) i
uktadajace jednorodng warstwe wzmocnienia w jednym ciggu technologicznym;

—  cysterny i rozsypywarki do spoiwa wyposazone w ostony przeciwpylne, ze szczelinami o regulowanej szerokoSci
podawania spoiwa;

—  cysterny samochodowe, jako przewozne zbiorniki na wode, posiadajace mozliwo$¢ regulowania i réwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu;

—  walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiednio ciezkie) do zageszczania roztozonej warstwy wzmocnienia,

—  walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonych warstw,

—  mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

—  sprzet reczny.

Predko$¢ pracy remiksera nalezy dobra¢ do rodzaju i stanu gruntu stabilizowanego, tak, aby zapewni¢ jego dostateczne

rozdrobnienie, szczegdlnie gruntow spoistych, celem maksymalnego zwigkszenia powierzchni wtasciwej grudek gruntu, dla
lepszego oddziatywania spoiw.

Wykonywanie stabilizacji gruntu metodg na miejscu, moze sie odbywa¢ maszyng frezujaco-mieszajacq o sprawnych
systemach automatycznego sterowania i dozowania. Wykonawca okresli parametry maszyny w PZJ, dokona prezentaci
pracy maszyny oraz wykona odcinek probny o powierzchni min. 400 m2 w miejscu i terminie uzgodnionym z Inzynierem, na
ktorym bedzie sprawdzona zatozona technologia i organizacja wykonania oraz przydatnos¢ materiatéw przewidzianych do
stosowania i parametry techniczne gotowej warstwy stabilizowanej spoiwami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywo moze by¢ dowozone do wytwdrni dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie przed
wysypywaniem i zanieczyszczeniem drog.



Transport cementu powinien odbywac sie cementowozami.

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpo$rednio z instalacji wodociggowej, to powinna by¢ dowozona
z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien sie odbywa¢ w sposéb zapobiegajacy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utracie wilgotnosci.

Do transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki badz w wykonywang warstwe. Nie dopuszcza si¢ posredniego
sktadowania mieszanki. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych ze stabilizacjg spoiwami, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca jest
zobowigzany opracowaé projekty recept na wszystkie mieszanki zwigzane spoiwami i przedtozy¢é Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu
obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okre$lajacych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek na prébkach
reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢, ze spetnione sg
wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB) wytworzonego na podstawie opracowanego projekiu recepty.
Wykonawca przystapi do wykonania danego rodzaju Robot wytgcznie po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu recept
przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Mieszanki zwiazane cementem (spoiwem hydraulicznym)

5.3. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi
5.3.1. Projektowanie

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatdw uzytych do stabilizacji oraz do
opracowania recepty. Przed przystapieniem do Robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki, jak réwniez pobrane w obecnoéci Inspektora Nadzoru prébki
gruntu i spoiw hydraulicznych. Roboty mogg sie rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora sktadu mieszanki.

Projekt sktadu gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi powinien obejmowac:

—  wyniki badan gruntu do stabilizacji;

—  wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

—  wyniki badan jakosci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli s wymagane),

—  wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajacego do stabilizacji;

—  wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatem doziarniajgcym do stabilizacj;

—  procentowy i objetoSciowy sktad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawarto$¢ gruntu, spoiwa, wody i ewentualnego
materiatu doziamiajacego);

—  wyniki badan wytrzymato$ci na $ciskanie wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

—  wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

—  wyniki badan metoda Proctora — gestosci objetoSciowej oraz wilgotnosci optymalnej — wg PN-88/B-04481.
Badanie wytrzymatosci na Sciskanie okresla sie na probkach o wymiarach podanych w PN-S-096012.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekroczy¢ 8 %w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okre$lone w Tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu i jak
najwiekszej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartoSci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaC otrzymanie w czasie budowy witasciwo$ci gruntu stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4a.

Tablica 4. Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem Coup5

. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie probek nasyconych
Rodzaj spoiwa wodg (MPa)
cement, Rmas 0540
spoiwa na bazie cementu po 28 dniach pielegnacii ' !
drogowe spoiwo hydrauliczne Rm4z 0540
na bazie popiotéw lotnych po 42 dniach pielegnacii ’ ’

W przypadku stosowania gotowych drogowych spoiw hydraulicznych bazujgcych na popiotach lotnych, wytrzymato$¢ na
$ciskanie nalezy bada¢ po 42 dniach dojrzewania.



5.4. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami nie powinna by¢ wykonywana gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5 °C i wyzsza niz 25 °C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podtoza
Podfozem wbudowywanej mieszanki zwigzanej cementem jest w zalezno$ci jest istniejace podtoze.

5.6. Odcinek prébny
Najpdzniej na 10 dni przed rozpoczeciem Robét nalezy wykonaé odcinek prébny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki/stabilizacji, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy i czy zapewni
uzyskanie: wymaganej szerokosci, rowno$ci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

—  sprawdzenia wtadciwego dozowania spoiw hydraulicznych,
—  oceny przydatno$ci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,

—  okreSlenia grubosci warstwy mieszanki / stabilizacji przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymagane;
grubo$ci warstwy zageszczonej,

—  okreSlenia czy zaproponowane walce sg wtasciwe i ile przejs¢ jest niezbedne dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podbudowy,

—  poréwnania wiasciwosci wykonanej mieszanki z opracowang recepta laboratoryjng i wymaganiami SST.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie
bedg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna by¢ dostosowana do zakresu Rob6t i powinna stanowi¢ fragment wykonywanej
warstwy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inspektora.

Z odcinka prébnego powinien by¢ spisany protokdt, uwzgledniajacy uwagi i zalecenia oraz zataczone wyniki wykonanych
badan.

Inspektor, po przeanalizowaniu tre$ci protokotu i wynikéw badan, podejmuje odpowiednig decyzje. W przypadku,
negatywnej, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ ponownie do wykonania odcinka prébnego oraz niezbednych badan.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru wynikdw badar i prob wykonanych na odcinku prébnym warstwy.

5.7. Wbudowywanie mieszanki zwiazanej cementem (z wytwarni)

Uktadanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem zaleca sie wykonywac uktadarkami mechanicznymi, zapewniajacymi
rownomierne roztozenie catej mieszanki. W wyjatkowych przypadkach, za zgoda Inspekiora Nadzoru, dopuszcza sie
uktadanie mieszanki za pomocg rowniarek.

W trakcie wbudowywania musza by¢ na biezaco sprawdzane cechy mieszanki okre$lone w Tabeli 6.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroéj poprzeczny, podtuzny i jednolity wyglad.

Watowanie z uzyciem walcow stalowych nalezy prowadzi¢ z wigczong wibracj, zwlaszcza w poczatkowej fazie
zageszczania. Na koncu watowanie powinno zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym. Pojawiajace sie w trakcie
zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng
gteboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej nalezy zakofczy¢ przed
rozpoczeciem wigzania cementu t.j. w przeciggu 1,5 godziny od dodania wody do mieszanki.

Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbedny dla umozliwienia
zajscia reakcji chemicznych oraz osiggniecia min. 80% wymaganej wytrzymatosci. Czas ten ustali Wykonawca w
uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru na odcinku prébnym.

5.8. Wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem (metoda na miejscu)

W przypadku wykonywania rob6t w technologii na miejscu spoiwo zostanie roztozone przed remikserem z niewielkim
wyprzedzeniem odlegto$ciowym i czasowym, w celu zapewnienia, ze dana dziatka robocza bedzie wykonana w tym samym
dniu lub przed pogorszeniem sie warunkéw pogodowych. Spoiwo bedzie rozktadane mechanicznie przy uzyciu
rozsypywarki, zapewniajgcej rownomierne jego roztozenie przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z
dokfadnoscig + 3% w stosunku do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku, gdy konstrukcja remiksera na to
pozwala, spoiwo w formie zawiesiny (zmieszane z woda w specjalnym urzadzeniu) moze by¢ podawane bezposrednio na
beben frezujacy maszyny.

Mieszanie sktadnikdw nalezy prowadzi¢ na gteboko$¢ powiekszong o wartos¢, pozwalajacg na uzyskanie po zageszczeniu
przy wilgotnosci optymalnej, grubo$ci wzmacnianej warstwy zgodnej z p.1.3. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu
uzyskania jednorodnego wygladu na catej grubo$ci i powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remikser warstwa po wstepnym wyréwnaniu i dogeszczeniu, a przed ostatecznym zageszczeniem
winna zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacja Projektowa pochyleh poprzecznych i podtuznych przy uzyciu
réwniarki.



Pojawiajgce sie w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny byé natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petng gteboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbedny dla umozliwienia
zajcia reakcji chemicznych oraz osiggniecia niezbednej nosnosci i 80% wymaganej wytrzymatosci. Czas ten ustali
Wykonawca w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru na odcinku prébnym.

Catos¢ Robét liczac od momentu dodania spoiwa na grunt, do uformowania i zageszczenia warstwy powinna zosta¢
zakonczona na godzing przed koricem wigzania spoiwa.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ szczelne potaczenie dziatek roboczych. Sposéb ich
potaczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sasiadujacy nowo wykonywany pas stabilizagji
powinien nachodzi¢ na juz wykonany 20 — 30 cm, a czas jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 min. od zageszczenia
juz wbudowanego pasa.

5.9.  Zageszczenie i no$nos¢ warstwy

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki Is > 1,00 wedtug BN-77/8931-12,
badanego w odniesieniu do badania metodg Proctora. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu
zageszczania.

Kontrole nodnoéci przeprowadza sie bezposrednio po wykonaniu stabilizacji lub w innym czasie ustalonym na odcinku
probnym, na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 wg PN-S-02205:1998. Badanie wtdérnego modutu
odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o $rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koricowe
obcigzenie doprowadza sie do wartosci rownej 0,35 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podtoza wg PN-S-02205:1998).

Moduty odksztatcenia pierwotny Es i wtdrny Ez, odpowiadajgce przyrostowi osiadarh wywotanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2=%D (iphs)  [MPa]

gdzie:
D - Srednica plyty (D=300), mm
Ip - roznica naciskow (Ip=0,10), MPa
Is - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow, mm

Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia powinna wynie$¢ jak w Tabeli 4:

Tabela 4. Wymagania dia wtérnego modutu odksztatcenia *

Badana warstwa nasypu E;

ulepszone podtoze = 50 MPa

W przypadku badania no$noéci nie jest konieczne spetnienie warunku maksymalnego wskaznika odksztatcenia lo < 2,20 -
ocene zageszczenia przeprowadza sie przez okre$lenie wskaznika zageszczenia Is bezposrednio po wykonaniu warstwy wg
BN-77/8931-12.

5.10.  Spoiny robocze

Warstwe mieszanki zwigzanej cementem nalezy wykonywac na projektowang, szerokos¢. Kazda dziatka robocza powinna
by¢ zakoriczona zamontowaniem belki drewnianej (kantéwki z réwnymi powierzchniami bocznymi) o przekroju poprzecznym
rownym grubo$ci uktadanej warstwy. Przed rozpoczeciem rob6t na nastepnej dziatce roboczej, nalezy wymontowac belke
drewniana.

5.11.  Pielgegnacja wykonanej warstwy

Bezposrednio po zageszczeniu warstwy, nalezy warstwe zabezpieczy¢ przed wyparowywaniem wody przez pokrycie jej
powierzchni materiatami wg p.2.4, nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min. od zakoriczenia zageszczania. W przypadku
zastosowania wody lub grubej wtdkniny technicznej, nalezy stale utrzymywac warstwe w stanie wilgotnym przez okres 7 do
10 dni.

5.12.  Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. W przypadku
wykorzystywania gotowej warstwy do ruchu technologicznego, Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy
spowodowane przez ten ruch, przed wykonaniem kolejnej warstwy, na wtasny koszt i ponowi proby i badania odbiorowe.

W zwigzku z powyzszym preferuje sie pielegnacje wykonanej warstwy zwigzanej cementem przez przykrycie wykonanej
warstwy kolejng warstwa_ konstrukcyjng (mieszanka niezwigzang na mrozoochronng, podbudowe, itd.) natychmiast po jej
utoZeniu i zageszczeniu oraz prowadzenie ruchu technologicznego po tej warstwie, po osiggnieciu wymaganej wytrzymatoSci
warstwy zwigzanej wg p.5.2.5.



Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy zwigzanej cementem, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy, m.in.
na skutek uplastycznienia podtoza pod warstwa.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem musi by¢ przed zima przykryta warstwg podbudowy i co najmniej jedng warstwg,
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00 ,WWymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania stosowanych materiatéw niezbednych
do opracowania projektu sktadu mieszanek. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru akceptacii
materiatow i proponowanego sktadu mieszanki.

Warunkiem dopuszczenia zaprojektowanych mieszanek do wykonania poszczegélnych warstw ulepszonego podtoza sg
pozytywne wyniki z zarobow prébnych, wykonane na odcinku prébnym, oceniane zgodnie z wymogami p.2 i 5 ninigjszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie Robot - czestotliwos¢ i zakres

6.4. Mieszanka zwiazana cementem / spoiwem

Wytrzymato$¢ mieszanki zwigzanej cementem badana po 7 i 28 (42) dniach oraz wskaznik mrozoodpornosci, powinny by¢
zgodne z Tabelg 5 i 6. Probki do badar nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania. W przypadkach watpliwych lub na
polecenie Inspektora Nadzoru nalezy pobra¢ dodatkowe prébki poprzez odwiercenie ich z warstwy, w celu zbadania
wskaznika mrozoodpornoSci.

Tabela 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu warstwy
z mieszanki zwigzanej cementem

Czestotliwo$c badari
Maksymalna
powierzchnia warstwy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
Wihasciwosci wody Y dla kazdego watpliwego Zrodta
dla kazdej partii Certyfikat producenta na kazda
dostawe, dostarczane do Inspektora Nadzoru co
tydzien.
Wiasciwosci cementu Testy zgodnie z PN-EN 197-1.
Badania Wykonawcy na etapie projektowania
sktadu mieszanki i przy kazdej jego zmianie, wg PN-

Minimalna liczba badan
na dziennej dziafce
roboczej

Wyszczegdlnienie badan

Wiasciwosci kruszywa

EN 197-1.
Uziarnienie mieszanki mineralne 1 6000
Wilgotnos¢ mieszanki zwigzanej cementem
Zageszczenie mieszanki zwigzanej cementem 3 1500
Grubo$¢ warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dniowa 1 seria = 3 probki 6000

") dla wody wodociggowej badan nie przeprowadza sie
Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy badac wszystkie jego wiasciwo$ci okreslone w p.2.3.2 i opracowac nowy sktad
mieszanki.

Probki do badan uziamienia nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia mieszanki minerainej powinna by¢ zgodna z Tabelg 5 i
recepta, w tolerancjach jak nizej.

Tabela 9. Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki

Sito, mm Dopuszczalne tolerancje, % m/m
D 5
D/2 + 20
0,063 +4




Wilgotno$¢ mieszanki zwigzanej cementem podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
10% i - 20% jej wartoSci.

Probki do badan wytrzymatosci nalezy pobieraC z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej, nie zageszczonej warstwie
w ilosci pozwalajacej na wykonanie 3 probek do badan wytrzymatosci po 28 dniach przechowywania i pielegnacji. Wyniki
wytrzymato$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.5.3.

6.5. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi

Badania wtasciwo$ci gruntu nalezy przeprowadzac dia kazdej partii odpowiadajacej powierzchni 10 000 m2 oraz przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu podtoza. W przypadku zmiany rodzaju gruntu nalezy dodatkowo opracowa¢ nowy sktad mieszanki.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego samym cementem badana po 28 dniach, a gruntu stabilizowanego drogowym
spoiwem hydraulicznym na bazie popiotdw lotnych badana po 42 dniach, powinny by¢ zgodne z Tabelg 4a + 4b. W
przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora Nadzoru nalezy pobra¢ dodatkowe prébki poprzez odwiercenie ich z
warstwy, w celu wykonania badan sprawdzajacych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podtoza z gruntow
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5. i 5a.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ w migjscu wbudowania. Probki w ilosci 3 szt. nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z
normg PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997 — zaleznie od spoiwa.

Tablica 5a. Czestotliwo$¢ badan w czasie realizacji Robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi w wykopie
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
warstwy przypadajgca na
jedno badanie

Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce robocze;

Wyszczegdlnienie badan

Uziarnienie gruntu
Wilgotno$¢ gruntu (mieszanki mineralnej) 1 6 000 m2
Wilgotnos¢ mieszanki gruntowo-cementowej
Rozdrobnienie gruntu )
Wskaznik zageszczenia warstwy Is 2 100 mb
Nosno$¢ warstwy E; 2 100 mb

Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inspektora Nadzoru
Certyfikat producenta na kazdg dostawe, dostarczane do
Inspektora Nadzoru co tydzien. Testy zgodnie z PN-EN 197-
1 lub dokumentami Producenta.

Badania Wykonawcy na etapie projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej jego zmianie, wg PN-EN 197-1
lub dokumentow Producenta.

Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inspektora Nadzoru
Dla kazdego watpliwego zrodta

Mrozoodporno$¢ mieszanki

Badanie cementu

Mrozoodporno$¢ mieszanki

Badanie wody
2)  Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg,
+10 %; -20 % jej wartoSci.

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny 80 % (przez sito o
$rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80 % gruntu).
6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstw zwigzanych cementem podano w
Tabeli 10.

Tabela 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych
wykonanej warstwy ulepszonego podtoza

Lp. : Wyszczegolnienie badari i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m fatg 4m (na kazdym pasie ruchu)
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi
5 Rzedne wysoko$ciowe e €0 20m - na odcinkach prostoliniowych,
o o 10m - na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie * co 100m




e  Podczas budowy —w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

7 Grubo$¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m2

o  Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

% dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.6.1.1.  Szeroko$¢ warstwy - Dopuszczalne tolerancje w szeroko$ci wykonanej w stosunku do projektowanej +10cm, -
5cm.

6.6.1.2. Rownos¢ warstwy - Odchylenia profilu podtuznego i poprzecznego wykonanej warstwy mierzone planografem
lub 4-metrowa tatg nie powinny przekraczac:

— 15 mm (ulepszone podioze, podbudowa pomocnicza).
— 12 mm (podbudowa zasadnicza).

6.6.1.3. Spadek poprzeczny - Réznice wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza¢ + 0,5%.

6.6.1.4. Rzedne niwelety - Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do Dokumentacji Projektowej dla Robét
nie powinny przekracza¢

—  —2.cm, +0 cm (ulepszone podtoze, podbudowa pomocnicza).

—  —=1cm, +0 cm (podbudowa zasadnicza).

6.6.1.5.  Uksztattowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi okreslonej w Projekcie o
wiecej niz+ 5 cm.

6.6.1.6.  Grubos¢ warstwy - Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10%, -15% (ulepszone podtoze).
6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

6.7.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg
wielkoSci okre$lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli szeroko$C warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.7.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez zerwanie
wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.7.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ na Sciskanie oraz nosnos¢ warstwy

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek na Sciskanie lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w
niniejszych STWiORB, to Wykonawca wykona odwierty rdzeniowe lub wytnie probki z wykonanej warstwy w celu
potwierdzenia prawidtowej jakosci wykonanych robét oraz wykona dodatkowe badania nosnosci podtoza. Jezeli otrzymane z
wycietych probek wyniki badan bedg negatywne oraz wymagana no$no$¢ warstwy nie bedzie osiggnieta warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy. Program
naprawczy bedzie indywidualnie do kazdej sytuacji przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg warstwy z mieszanek zwigzanych cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami jest — metr
kwadratowy (m2), w rozbiciu na poszczegdlne warstwy i wytrzymatosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru nawierzchni betonowej
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8

8.2. Odbiér Rob6t

Odbiér Robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robét.



Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badat Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow i Robét, ewentualnych
uzupetniajacych badar i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu
stabilizowanego spoiwami. Cena jednostkowa obejmuije:

9.2.1. Dlawarstwy wykonywanej z mieszanek wyprodukowanej na wytworni

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatbw i opracowanie recepty na mieszanke,
—  wykonanie odcinka probnego,

—  zakup i dostarczenie wymaganych czynnikéw produkcii,

—  koszty ewentualnych odpaddw i ubytkéw materiatowych,

—  dostarczenie sprzetu oraz urzadzerh pomocniczych,

—  wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

—  transport mieszanki na budowe,

—  roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,

—  zageszczenie mieszanki,

—  pielegnacja wykonanej warstwy,

—  biezace utrzymanie warstwy przed, w czasie i po dopuszczeniu ruchu technologicznego,

—  przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiardw, badan laboratoryjnych i sprawdzen wykonanej warstwy, wraz z
pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej,

—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacja, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

9.2.2. Dlawarstwy wykonywanej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi na miejscu

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatbw i opracowanie recepty na mieszanke,

—  wykonanie odcinka probnego,

—  zakup i dostarczenie wymaganych czynnikdw produkcii,

—  koszty ewentualnych odpaddw i ubytkéw materiatowych,

—  dostarczenie sprzetu oraz urzadzerh pomocniczych,

—  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie podtoza,

— ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

—  roztozenie wymaganej iloéci wiadciwego spoiwa hydraulicznego lub jego dozowanie w postaci zaczynu,

—  wymieszanie gruntu ze spoiwem metoda ,na miejscu’, na gtebokosé pozwalajacg ha uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—  wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego,

—  pielegnacja warstwy i jej utrzymanie w trakcie trwania innych Robét, niedopuszczenie do przedwczesnego ruchu
technologicznego i zabrudzenia,

—  biezace utrzymanie warstwy przed, w czasie i po dopuszczeniu ruchu technologicznego,

—  przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiardw, badan laboratoryjnych i sprawdzen wykonanej warstwy, wraz z
pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej,

—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacja, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-EN 197-1
PN-EN 13242

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1008
PN-EN 934-2
PN-EN 13286-2
PN-EN 13286-41
PN-EN 13286-50

PN-EN 14227-1
PN-S-06103
PN-88/B-04481

PN-78/B-06714/26

BN-77/8931-12
BN-68/8931-04
PN-S-02205

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarmn za pomocg wskaznika
ptaskosci.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziamn. Wskaznik ksztattu.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. badanie
wskaznika piaskowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na cieranie (mikro-
Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez wymywanie
kruszyw.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania wtasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$c¢, oznakowanie i etykietowanie.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okre$lania gestosci i
zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymato$ci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda sporzadzania probek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg,

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.  Inne dokumenty
WT-5 2010. Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.



D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w ramach zadania:

+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 4718 S — ULICA SOSNOWA | ULICA DEBOWA W PRECZOWIE ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWIORB, stanowig czes¢ dokumentaciji przetargowe;
i kontraktowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

—  warstwy Scieralnej zAC 8 S, gr. 4cm —dla KR3

—  wartswy wigzacej z AC 16W, gr.5 cm - dla KR3

—  warstwy podbudowy z AC 22P, gr. 7 cm —dlaKR 3

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.41. Warstwa $cieralna — gbrna warstwa nawierzchni bedaca w bezpo$rednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.2. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na: krzywg uziarnienia
kruszywa (ciagta lub nieciagta), zawartos¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéw lub technologie wytwarzania i wbudowania. W WT-
2 2010 wyroznia sie nastepujace typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim module
sztywno$ci, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i asfalt porowaty oraz destrukt
asfaltowy.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar D
najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtlym tworzy strukture wzajemnie
klinujaca sie. o uziarnieniu rbwnomiernie stopniowanym, utozona i zaggszczona.

1.4.7. Zigcza technologiczne — przez ztacza technologiczne nalezy rozumiec potaczenia tego samego materiatu wbudowywanego w
réznym czasie. Wyrdznia sie: ztacza poprzeczne — na potaczeniu kolejnych dziatek roboczych na diugosci pasa uktadarki; ztacza
podtuzne — wystepujace w przypadku rozktadania mieszanki mineralno-asfaltowej nie petng szerokoscig warstwy.

1.4.8. Spoiny — przez spoiny nalezy rozumie¢ potaczenia roznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni i jg ograniczajacymi.

1.4.9. Krawedzie warstwy — przez krawedz warstwy nalezy rozumie¢ brzeg warstwy nawierzchni z mieszanki watowanej uktadane;
bez urzadzen ograniczajacych (kraweznikdw, Sciekow).

1.4.10. Barwnik mineralny — dodatek stosowany w celu zmiany zabarwienia lepiszcza asfaltowego

1.4.11. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i okre$leniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4 .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materiaty o odpowiednich wiasciwosciach,
zaleznie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi w ktérej MMA bedzie wbudowywana, zgodnych z powotanymi normami.

2.2.1. Asfalt

Asfalt PMB 25/55-60 stosowany do warstwy wigzacej oraz asfalt PMB 45/80-55 stosowany do warstwy $cieralnej powinny posiada¢
wiasciwosci podane w tabeli 1, zgodne z PN-EN 14023.



Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN 12591 i Tabeli 2.
Tabela 1. Wymagania dla asfaltéw modyfikowanych wg PN-EN 14023

PMB 25/55-60
Lp. Whasciwosci Metoda badan
wym. kl.
1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 25-55 3 EN 1426
2 Temperatura mieknienia,°C 260 6 EN 1427
3 Sita rozciagania z duktylometrem, (rozcigganie 22w 6 EN 13589
50 mm/min), J/cm2 10°C EN 13703
4 Zmiana masy, % <05 3 EN 12607-1
5  Pozostata penetracja, % =60 7 EN 12607-1
6 | Wzrost temperatury mieknienia, °C <8 2 EN 12607-1
7 Temperatura zaptonu, °C =235 3 EN ISO 2592
8 : Temperatura famliwosci wg Fraassa, °C <-10 9 EN 12593
9 Nawrot sprezysty w 25°C, % 2 50 9
10  Nawrot sprezysty w 10°C, % NR a 0 EN 13398
11 | Zakres plastycznosci, °C TBR® 1
19 Spadek temperatury mieknienia po badaniu wg TBR b 1 EN 1427
EN 12607-1, °C
Nawrot sprezysty w 25 °C po badaniu
8 g EN 126‘37Y1,V% 250 @ 4 EN 13398
Nawrét sprezysty w 10 °C po badaniu a
g EN 126‘37Y1,V% NR 0 EN 13398
15 Stabilno$¢ magazynowania <5 9 EN 13399
Réznica temperatur mieknienia, °C - EN 1427
16 Stabilno$¢ magazynowania NR 2 0 EN 13399
Rdznica penetracji, 0,1 mm EN 1426
3 NR — No Requirement (brak wymagan)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tabela 2. Wymagania dla asfaltu wg PN-EN 12591
Wymagania
Lp. Wiasciwosci asfalty Metoda badari
50/70
1 Penetracjaw 25 °C, 0,1 mm 50-70 EN 1426
2 i Temperatura mieknienia, nie mniej niz,°C 46-54 EN 1427
3 Odpornos¢ na starzenie w 163 °C
a  Pozostata penetracja, % =50
b Wzrost temperatury mieknienia, °C <9 EN 12607-1
¢ : Zmiana masy " (warto$¢ bezwzgledna), % <05
4 Temperatura zaptonu, °C =230 EN IS0 2592
5  Rozpuszczalnosg, % (m/m) >99 EN 12592
6  Indeks penetracji NR EN 12591 Zat. A
7 Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C, Pa*s NR EN 12596
8 : Temperatura famliwosci wg Fraassa, °C <-8 EN 12593
9 Lepko$¢ kinematyczna w 135 °C, mm2/s NR EN 12595
) Zmiana masy moze byc wartoscig dodatnig lub ujemng
9 Zalecana temperatura famliwosci lepiszcza nie mnigj niz -5°C
NR - (No Requirement) — oznacza brak wymagan

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wigzace i $cieralne z betonu asfaltowego powinno posiada¢
wiasciwosci odpowiadajace poszczegdlnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043 .

Tabela 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z AC

Lp. Materiat KR3 + KR4 KR5
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz G¢85/20 G¢90/20
Gasyts, Gasyts,
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kat. Gaorts, Gaonts,
Gaonz 5 Gaonz 5
3 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa




4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie Fl 25 lub Fl 25 lub
WyZsza niz Sl 25 Sl 25
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone; i

5 | famanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza C 5010 C 500
niz
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-

6 2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria LA % LA 30
nie wyzsza niz:

7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8  Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

9 Mrozoodpornos$¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz: 2

10 Zgorzells%oneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB L
kategoria
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

1 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

12 Qrube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. m e 01
nie wyzsza niz
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, wymagana odporno$¢
p.19.1

14 Rozpad zwigzkow Zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wvmaaana odpomosé
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 ymag P

15 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN v
1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz 3

Tabela 3b. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego
lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy wigzacej AC
Lp. Materiat KR3 + KR4 KR5

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr 85 lub Ga85 Gr85

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. Grc20

3 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa

4 JakoS¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBe 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

5 i zkruszywa o ciggtym uziamieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, E cs Dekiarowana
kat. nie nizsza niz

6 : GestoS¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat.

8 . . . mec 0,1
nie wyzsza niz

Tabela 3c. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego
lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy wigzacej AC
Lp. Materiat KR3 + KRS

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85lub Ga85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. Grc20

3 i Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz f16

4 JakoS¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB e 10
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

5 i zkruszywa o ciggtym uziamieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecan
kat. nie nizsza niz

6 | GestoS¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat.

8 . . . mec 0,1
nie wyzsza niz

Tabela 4a. Wymagane wtasciwo$ci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z AC
Lp. Materiat KR1+ KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz G¢85/20
Gasyts,
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat. Gaonts,
Gaonz 5
3 | Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa




Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie
WyZzsza niz

Fl 25 lub SI 25

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone; i
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza
niz

C Deklarowana

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-

6 2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria LA %
nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN PSV 4

1097-8, kat. Nie nizsza niz:

7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 ' Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wartos¢ Fnaci 10
nie wyzsza niz:
10 Egorzells%oneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB L
ategoria
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
1 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
12 Qrube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. m e 0.1
nie wyzsza niz
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuZla
13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, wymagana odporno$¢
p.19.1
14 Rozpad zwigzkow Zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wvmaaana odpomosé
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 ymag P
15 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN v
1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz 3
Tabela 4b. Wymagane wtasciwosci kruszywa niefamanego drobnego
lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy Scieralnej AC
Lp. Materiat KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gn 85 lub Gr 85
2 : Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G1cNR
3 i Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa
4 JakoS¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBe 10
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5 i zkruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, E cs Dekiarowana
kat. nie nizsza niz
6 | GestoS¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat.
8 . . . mec 0,1
nie wyzsza niz
Tabela 4b. Wymagane wtadciwosci kruszywa tamanego drobnego
lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy Scieralnej AC
Lp. Materiat KR2
1 : Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Ga85 lub Gr 85
2 i Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G1cNR
3 | Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz f16
4 JakoS¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBe 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5 |z kruszywa o ciggtym uziamieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, E cs Dekiarowana
kat. nie nizsza niz
6 | GestoS¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat.
8 . . . mec 0,1
nie wyzsza niz
Tabela 5. Wymagane wiasciwo$ci wypetniacza* do w. wigzacej i Scieralnej AC
Lp. Materiat KR1+ KRS
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab.24 w PN-EN 13043
2 JakoS¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBr 10
3 i Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz 1% (m/m)




4 - Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 248
6 Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1, ) ras 8/25
wymagana kategoria
7 rFfi(i)zpuszczalnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyzsza WS 1o
8 Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, ce
kat. nie nizsza niz "
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K aDekiarowana (WigZaca)
wymagana kategoria K 220 (Scieralna)
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN beiarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja
pytéw i wypetiacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCOs w mieszance pytow i wypetniacza
wapiennego byta nie nizsza niz CCro

2.2.3. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac¢ $rodek adhezyjny posiadajacy stosowny
dokument dopuszczajacy Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania
wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w wypadku
braku wymiaru podstawowego do badania).

2.3. Barwniki

Do kolorowej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowa¢ barwnik organiczny o odcieniu czerwonym na bazie np. tlenkéw Zelaza
(Fe203). Barwnik koloru czerwonego nalezy stosowac w ilosciach 70-100% w stosunku do zawartosci lepiszcza.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i PZJ oraz zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru:

a) wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny by¢ w petni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajacym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagta produkcje MMA w ilodci min. 150
Mg/godz.:

- wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne Swiadectwo uwierzytelnienia,

- wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwo dopuszczenia Wytwérni do produkcji wydane przez Inspekcje
Sanitarng i wtadze ochrony Srodowiska,

- wytwormnia powinna posiada¢ certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez jednostke uprawniona,
b) ukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwérni, wyposazona w:
- elektroniczne automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy z zatozong grubo$cia oraz réwnoscia,
- regulacje szerokosci stotu,
- podgrzewang belke wibracyjng (poprzeczna) do wstepnego zageszczania,

c) walce stalowe: gtadkie statyczne i z wibracja, Srednie i cigzkie o szerokosci watu walca nie mnigjszej niz 1450mm, wyposazone w
kétka do obcinania krawedzi warstwy ( pochylenie krawedzi 1:1),

d) walce ogumione cigzkie,
e) cysterna na wode,
f)  sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.4.

4.2 Transport materiatow

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajace pokrowce brezentowe zapewniajgce utrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadownos¢ i ilos¢ Srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagta prace uktadarki a jednocze$nie nie dopusci¢
do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien by¢ zorganizowany w taki
sposob aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury
wyjsciowe;j.



Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana Srodkami zapobiegajacymi przyklejaniu sie
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarka w czasie roztadunku mieszanki. Czas transportu
mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godziny z zachowaniem wymaganej minimalnej temperatury
przy zageszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

W terminie uzgodnionym z Inzynierem, przed przystapieniem do rob6t bitumicznych, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia projekt recepty na mieszanke mineralno-asfaltowa wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan
typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnos¢
funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢ ze spetnione sa wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu
recepty. Recepty nalezy projektowaC z minimum trzema wariantami zawartosci asfaltu. W celu okreslenia wolnej przestrzeni nalezy
okresli¢ gestos¢ wg PN-EN 12697-5 metodg A, w wodzie w 25°C.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- doborze bwarnika,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Ponadto, recepte na MMA nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie dostawcy lub ztoza materiatu jak rowniez, po stwierdzeniu w trakcie
badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z WT-
2 Mieszanki mineralno - asfaltowe 2010”.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Tablica. Uziarnienie mieszanki minerainej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do w-wy $cieralnej

Ny Przesiew, % (m/m)
Whasciwosc KR1 < KR?
Wymiar sita #, mm od do

11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 14,0
Zawartos¢ lepiszcza B min6,0

Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) podana w Tabeli 6, jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza catkowitego, okreslona dla danego typu
mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng gestos¢ (py), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg
réwnania:

a=2,650/p
Gesto$¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

B+P+.+P +F

P«="R B P, F
— 2+ —

pal pa2 pan pf

gdzie:

Pi+P2+..Pn - procentowa zawarto$¢ poszczegdlnych sktadnikéw w mieszance mineralnej
F - procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej

lh+k+..0 -gestost poszczegdlnych sktadnikow mieszanki mineralnej [Mg/m?]

Ir - gesto$¢ wypetniacza [Mg/m3]



W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy procentowg ilo$¢ lepiszcza w stosunku do MMA: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bh.

5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica . Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

e Warunki zageszczenia : : : .
Lp. Wrasciwo$ci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR1+ KR2
Zawarto$¢ wolnych C.1.2. ubijanie, : V min 1,0
! przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max3,0
Wolne przestrzenie C.1.2. ubijanie, i : VFB min7s
2 wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 126978, p.5 VFB max 93
Zawarto$¢ wolnych _—
ANl C.1.2. ubijanie, .
3 przestrze.m W mieszance 2y 50 uderzefh PN-EN 12697-8, p.5 VMA min 14
mineralnej
. - - PN-EN 12697-12, przechowywane w
5 Odporno$¢ na dziatanie C.1.1. ubuame,, 40°C z jednym cyklem zamrazania), ITSR a0
wody 2 x 35 uderzen ;
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i $cieralng nalezy produkowa¢ w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych o
mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym
utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie
powinna przekracza¢ ponizszych warto$ci:

- asfalt drogowy 50/70 180 °C.
- polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60  wg wskazan Producenta

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtadciwg temperature.
Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej ponizej:

- temperatura MMA na asfalcie drogowym 50/70 140 + 180 °C,
- temperatura MMA na polimeroasfalcie drogowym PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Mieszanka mineralno-bitumiczna nie powinna by¢ wbudowana, gdy po pomiarze:

- podczas tadowania na samochdd - temperatura bedzie wynosita wiecej niz maksymaine temperatury podane powyzej, zaleznie od
zastosowanego asfaltu,

- bezposrednio przed roztadunkiem do rozktadarki — temperatura bedzie wynosita mniej niz minimalne temp. Podane powyzej,
zaleznie od zastosowanego asfaltu.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot, nalezy:

- okre$li¢ temperature otoczenia;

- skropi¢ podioze wg zasad SST D.04.03.01;

- pokry¢ ztacza technologiczne materiatem wtasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;

- pokry¢ spoiny z elementami ograniczajacymi nawierzchnie materiatem wtadciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;

- pokry¢ spoiny z elementami obcymi w nawierzchni materiatem wasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5 °C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych, mgly oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg lub
sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podioze podgrzewa sie, temperatura w czasie robét moze by¢ nizsza niz podano powyzej.
Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakoriczenie zageszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie ponizej minimalnej
temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek

5.4.1. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta¢ sprawdzony w warunkach
budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta
wejsciowqg oraz ustalenie recepty wyjsciowej. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepty roboczg i w cyklu



automatycznym produkowa¢ mieszanke betonu asfaltowego przez okres nie krétszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki, tj. najwcze$niej po 5 minutach.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowa¢ bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobra¢ z niej metodg kwartowania prébki do
badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej wtasciwosci. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego w
laboratorium powinny by¢ zawarte w granicach podanych w p.6.3.1.416.3.1.3.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Odcinek prébny powinien mie¢ powierzchnie min.
400 m2 oraz musi by¢ tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy catego zespotu maszyn dla osiggniecia wymaganych parametréw
technicznych, przewidzianych w Specyfikacii.

Na 10 dni przed rozpoczeciem Robot nalezy wykonaé¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet do, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy i czy zapewni uzyskanie : wymaganej szeroko$ci , rOwnosci
w przekroju podtuznym i poprzecznym,

- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
zageszczonej,

- okreslenia czy zaproponowane walce sg wtasciwe i ile przejs¢ jest niezbedne dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy asfaltowej. .

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedq
stosowane do wykonywania warstwy asfaltowe; .

Z odcinka prébnego , powinien by¢ spisany protokdt, uwzgledniajacy uwagi i zalecenia oraz zatgczone wyniki wykonanych badan
kontrolnych wykonanych przez Laboratorium Wykonawcy i Zamawiajacego.

Inzynier, po przeanalizowaniu tresci protokdtu i wynikéw badan, podejmuje odpowiednig decyzje o zezwoleniu Wykonawcy na
przystapienie do petnego zakresu realizacji danego rodzaju robét.. W przypadku, negatywnej decyzji, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ ponownie do wykonania odcinka probnego oraz niezbednych badan.

Wyniki badar wyprodukowanej mieszanki oraz utozonej warstwy, z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, powinny odpowiadac
wymaganiom przedstawionym w STWIORB.

5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.5.1. Wbudowywanie

Nalezy wykorzysta¢ uktadarke o szerokosci roboczej pozwalajacej na zapewnienie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szerokosci jezdni, bez ztgcza technologicznego podtuznego

Minimalna ilos¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ 500 Mg
(wigzaca) i 100 Mg (Scieralna). W przypadku krétszych odcinkéw, na ktérych nie jest mozliwe wbudowanie jednorazowo takiej ilosci
MMA, jej minimalna ilo$¢ powinna pozwoli¢ na utozenie mieszanki na petnej dtugosci poszczegdlnych drog lub na odcinkach o dtugosci
min. 500m (ze wzgledu na zminimalizowanie ziaczy technologicznych poprzecznych). Wymdg ten moze zosta¢ zniesiony przez
Inspektora Nadzoru tylko w przypadku nagtej zmiany pogody uniemozliwiajacej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z dwdch wytworni jednoczesnie, powinien on wykazaé, ze obydwie mieszanki produkowane
$g na podstawie tej samej recepty a przeprowadzane badania porownawcze, na odcinku probnym, wykazuja jednakowe wtadciwosci dia
obu mieszanek. Nie dopuszcza sie réwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggty sposéb podawac do uktadarki i
uktadac.

Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki i ciggto$¢ uktadania
warstwy. Uktadarka powinna pracowa¢ z wtgczong wibracja, w sposoéb ciagty. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie uktadarki
i technike jej pracy, ktére zapewniajq jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez
ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przej$ciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi wielko$ciami podanymi w
p.1.3 ninigjszej Specyfikacji.

5.5.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktadaC i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej
powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia, zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po jej roztozeniu. Caly proces zageszczania w tym: rodzaj
i ciezar walcow, niezbedna iloS¢ przejS¢, powinien by¢ okreslony na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy zakoriczy¢ zanim
temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania okre$lonej w odpowiednich czeSciach niniejszej Specyfikacji.
Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich $ladow po walcach. Nie dopuszcza sie
powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Powierzchnie warstw betonu asfaltowego nalezy wykonczy¢ walcem gtadkim stalowym. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy
stosowac walcow wibracyjnych z wtaczong wibracja.



Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umoZliwiajace odczytanie z odlegto$ci czestotliwo$ci wibracji maszyny oraz

predkosci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszczac w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota napgdzane powinny znajdowac sig blizej

uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs¢

walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowa¢ z predko$cig nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca na nie zageszczonej w petni

nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowac $rodki zapobiegajgce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym, smarami, benzyng, i

innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do watow lub két walcow, nalezy je

zwilza¢ wodg w ilosci zapobiegajacej przyleganiu mieszanki.

5.5.3. Zlacza

Do uszczelniania ztaczy technologicznych nalezy stosowac:

- goracy asfalt — na grubosci warstwy wigzacej z AC (KR1+4). Nalezy przestrzega¢ zasady, by do wykonywania uszczelnien ztaczy
technologicznych stosowa¢ lepiszcze asfaltowe tego samego rodzaju i gatunku, ktére zostato uzyte do wytworzenia MMA. Nie
dopuszcza sie stosowania do tego celu emulsji asfaltowych.

- taSme przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 5 mm i szerokosci 40mm — na grubo$¢ warstwy Scieralnej oraz na
petnej grubosci warstwy wigzacej z AC (KR5).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w Sladach kot. Nalezy unikaC umiejscawiania ztaczy w obszarze poziomego oznakowania

jezdni. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 50 cm w

kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem

siebie, 0 co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoScig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢

réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacze podiuzne nalezy zabezpieczyé w
spos6b podany dla ztgcza poprzecznego.

5.5.3.1.  Zakonczenie dziatki robocze;

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura

mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z

mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa o diugosci do 3 m. Nalezy

usuna¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz wedlug
punktu 5.5.3, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.5.4. Spoiny

Do uszczelniania spoin z elementami ograniczajacymi nawierzchnig nalezy stosowac:

- gorgcy asfalt — na grubosci warstwy wigzacej. Nalezy przestrzega¢ zasady, by do wykonywania uszczelnien zitgczy
technologicznych stosowa¢ lepiszcze asfaltowe tego samego rodzaju i gatunku, ktére zostato uzyte do wytworzenia MMA. Nie
dopuszcza sie stosowania do tego celu emulsji asfaltowych.

- taSme przylepna z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 5 mm i szeroko$ci 40mm — na grubo$¢ warstwy Scieralnej.

Do uszczelniania spoin z elementami obcymi w nawierzchni nalezy stosowac:

- tasme przylepna z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 5 mm i szerokosci 40mm — na grubo$¢ warstwy wigzacej i Scieralnej.

5.5.5. Krawedzie

Do uszczelniania krawedzi nawierzchni nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalty modyfikowane polimerami wg PN-EN
14023 metodg ,na gorgco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikéw) krawedziom nalezy nada¢
spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisngé rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany
przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy
zmiany przechytki) powinna pozostac nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstw uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz
jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy rowniez
uszczelni¢ na szerokosci, co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiedni uksztattowac krawedz naktadanej warstwy,
taczacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza,

W tym celu nalezy:



- usunac (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gteboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugo$ci rownej, co najmniej
125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowa¢ podfoze i potaczenia,
- utozy¢ naktadang warstwe o statej grubo$ci.
5.5.6. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje sie utozenie
nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazddw i maszyn pracujacych przy uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtadciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez Inspektora Nadzoru,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego).
6.3.1. Badania Wykonawcy

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji pod
warunkiem, ze Wykonawca jest zarazem Producentem SMA. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli
mieszanki mineralno-asfaltowej w nizej wymienionym zakresie.

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy
zapisywaC w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaC Zamawiajgcemu na kazde jego Zzadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.2.

Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania warstwy asfaltowe;:

a) makroskopowe biezgce:

- temperatura powietrza,

- temperatura mieszanki podczas wykonywania nawierzchni,

- wyglad mieszanki .

b) mieszanka mineralno-asfaltowa 2 b);

- uziarnienie , wg PN-EN 12697-2,

- procentowa zawarto$¢ lepiszcza, wg PN-EN-12697-1,

- oznaczanie gestosci i zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla, wg PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6, PN-EN 12697-8.
c) warstwa asfaltowa:

- wskaznik zageszczenia, wg PN-EN 13108-20 zat. C.4 ©),

- grubos¢ warstwy okre$lona na podstawie prébek odwierconych wg PN-EN 12697-36 lub ilo$¢ wbudowanego materiatu ©),
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie wg PN-EN 12697-8 ),

- spadki poprzeczne,

- rbwno$¢ poprzeczna, wg BN-68/8931-04 metoda faty i klina,

- rowno$¢ podtuzna, profilografem laserowym IR,

- wiasciwosci przeciwposlizgowe,

- sczepno$¢ miedzy warstwami asfaltowymi, wg ST D.04.03.01,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,



- ocena wizualna jakoSci wykonania potaczen technologicznych,
- geometria krawedzi.

6.3.2. Badania kontrolne

Badaniami kontrolnymi zarzadza Inzynier. Wykonanie ich, zleca do Laboratorium Zamawiajacego lub wskazanego przez Zamawiajgcego
okreslajac: lokalizacje, ilo$¢, rodzaj oraz termin przeprowadzenia badania.

6.3.2.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma
prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier przy udziale Wykonawcy, decyduje o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka
budowy. JeZeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badarn kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw czes$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.2.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badar kontrolnych, co do ktorych istniejq uzasadnione watpliwo$ci ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne laboratorium posiadajace akredytacie PCA na dany rodzaj
badania , ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Dopuszczalne parametry mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

6.4.1. Zawarto$c lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki i Srednia arytmetyczna z wielu oznaczer pobranych z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek £ 0,30.

6.4.2. Uziarnienie

Pojedynczy wynik probki i $rednia arytmetyczna z wielu oznaczen uziamienia z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od warto$ci projektowanej z uwzglednieniem nizej przedstawionych odchytek..

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

»  mieszanki gruboziarniste £20%
«  mieszanki drobnoziarniste £15%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm £20%
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm £3,0%
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm £3,0%
- zawarto$¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem
«  mieszanki gruboziarniste £50%
« mieszanki drobnoziarniste £4,0%

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063mm nie moze by¢ nizsza
niz 2 %(m/m).
6.4.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla wykonanej z pobranej mieszanki lub wyjgtkowo z powtdrnie rozgrzanej probki
pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.2.
6.5. Dopuszczalne parametry gotowej warstwy
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.
Tabela 8. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni

Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zageszczenia, | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
przeznaczenie % w warstwie, %(v/v)

AC 8S (KR3 + KR5) >97 1,0+4,0




6.5.1. Rownos¢

Wymagana réwno$¢ podtuzna i poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie
pomiaroéw stanowigcych 90%, 95% lub 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwigkszg odlegto$¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnia. (wyrazone w mm). Warto$ci odchylen okreslone sg ponize;j.

6.5.1.1.  Ocena réwnos$ci warstwy $cieralnej
Ocena rownosci podtuznej

Do oceny réwno$ci podtuznej warstw Scieralnych nalezy stosowa¢ metode pomiaru réwnowazng uzyciu faty i klina, tj. przy uzyciu
planografu, wg metody okre$lonej w BN-68/8931-04. Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego
pasa ruchu. W przypadku gdy konieczne jest stosowanie faty i klina, pomiar wykonuije sie nie rzadziej niz co 10m. Dla warstwy Scieralne;
nierdwnosci nie moga przekroczy¢ 6mm.

Ocena réwnosci poprzecznej

Do pomiaru réwnosci poprzecznej warstw $cieralnych powinna by¢ zastosowana metoda z wykorzystaniem taty i klina wg BN-68/8931-
04. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza od 20. Dla warstwy $cieralne
nieréwno$ci podtuzne nie powinny przekroczy¢:

- 6mm - dla 90% wszystkich pomiaréw;
- 9mm - dla 100% wszystkich pomiarow.
6.5.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowej o wigcej niz £10% — dla pojedynczej probki oraz dla $redniej
arytmetycznej z wielu oznaczen. Grubo$¢ sprawdza sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

W wypadku okre$lania $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjaé za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢, co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka
czesciowego obowigzujq te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.5.3. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci. Badania
przeprowadza si¢ na probkach wycietych z nawierzchni.

6.5.4. Pozostate cechy geometryczne warstwy asfaltowej

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjq £ 0,5%.

Szerokos¢ warstwy — mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Rzedne wysokosciowe — mierzone w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi:

- ¢o 20m na odcinkach prostoliniowych,

- co 10m —na odcinkach krzywoliniowych

Dopuszczalna tolerancja ~ +1cm.

Uksztattowanie osi w planie — mierzone co 100m. Dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru warstwy z betonu asfaltowego jest metr kwadratowy (m2):
—  utozenie warstwy $cieralnej z AC 8 S 50/70, gr. 5¢cm

7.3. Obmiary i rozliczenia

Rozliczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug grubosci poszczegdlnych warstw, na podstawie pomiaréw geodezyjnych. Za grubos¢ warstw
przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich jednostkowych warto$ci grubosci dla danej warstwy na catym odcinku budowy.

Poszczegdlne warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostato zlecone na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w pore zgtosic
odpowiedni wniosek, jezeli koniecznos¢ wykonania dodatkowych iloci pojawi sie bez jego winy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru nawierzchni
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.8



8.2. Odbiér Rob6t

Odbiér warstwy dokonywany jest zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.8 i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robot. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakoci materiatow i Robot, ewentualnych uzupetniajacych badar i pomiaréw
oraz ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.5
i p.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu
wykonaniu — zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest ceng usredniong
dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkgji,

—  koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

—  wykonanie préb technologicznych i odcinka prébnego,

—  sprawdzenie i przygotowanie oczyszczonego podtoza,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie ztgczy technologicznych poprzecznych i podtuznych stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami obcymi stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami ograniczajacymi nawierzchnie stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie) stosownym materiatem,

—  zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdt urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek Sciekowych,
dylataciji, itp.,

—  wytworzenie mieszanki,

—  transport mieszanki do miejsca wbudowania,

—  mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

—  zageszczenie i obcigcie krawedzi,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym pomiar inwentaryzacji geodezyjne;j,
—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych ninigjsza STWIORB.



